Trollhattan Mineral

Testrapport:
Vata kuber

% Nominell storlek
el Betonginsﬁtutet% VATA KUBER @® 100 mm
Bences. O 150 mm
Prov Langd (x) | Bredd (y) | Hojd (z) | Area (A;) | Massa | Brottlast | Densitet | Tryckhallfasthet
f c,cube
mm mm mm mm?> g kN kg/m® MPa
G1 102,4 100,8 100,0 10322 2755 961 2670 93,1
G2 105,3 100,2 100,3 10530 2758,3 1239 2610 117,7
G3 103,8 100,0 100,1 10380 2759 1241 2660 119,5
0
0
0
medelvarde 110,1
standardavvikelse 14,8
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TROLLHATTAN MINERAL - Stallbackavdgen 7, SE-461 38 TROLLHATTAN
TELEFON: 0520 - 21 18 50, E-POST: info@tmgruppen.com, WEB: www.trollhattanmineral.se
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