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UN SEGUMI y




/G GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI INDEKSS

L/TH SBR PREMIUM KLASES 6
L/TG SBR STANDARTA KLASES 6
VISPAREJA PIELIETOJUMA L/TI SBR STANDARTA KLASES, AR 2 VEIDU AUDUMA TEKSTORU ...cccovnvesssssssssss 7
PARASTAS GUMIJAS LOKSNES L/CH SBR PREMIUM KLASES AR IEVIETOJUMIEM 7

L/CT SBR STANDARTA KLASES, AR IEVIETOJUMIEM ..........
L/CI SBR STANDARTA AR IEVIETOJUMIEM, AR 2 VEIDU AUDUMA TEKSTURU .......... 8

L/BASBRF.D.A. (D.M. 174) 10

@ 0.1 F.D.A. AUGSTAS KVALITATES L/SF SILIKONA F.D.A 10
[ “'PP* " GUMIIAS LOKSNES L/EA EPDMF.D.A. 1
= L/AA Pret naftas produktiem izturiga gumija (NBR) F.D.A. c....cuvuncrrsnncnssaneens n
) L/SP SUPER NR 13

N.R.DABISKAS . L/PB NR GAI3I BRONA 13

(PARTIKAS ROPNIECIBAI PAREDZETAS) L/PU NR BRONA 1

GUMUJAS LOKSNES L/PR NR SARKANA i

(DABISKA GUMUJA, PARA) L/PG NR DZELTENA 1

L/BO ORANZI GUMLJAS SANU AIZKARI 15

L/AN STANDARTA IZTURIGA PRET NODILUMU 17

L/SA NR/SBR SMILSU STRUKLAS KAMERAS 17

N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES L/TX ABRATEX 40 18

(1IZTURIGAS PRET NODILUMU) L/TX ABRATEX 60 18

L/NR 60 ABRATEX AR SAVIENOJOSU SLANI 19

L/CS PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURIGAS GUMIJAS (NBR)
. AUGSTAS TEMPERATURAS APSTAKLIEM 2
PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURIGAS L/AS NBR SVINU NESATURO3AI DEGVIELAI 2
GUMUJAS (N B!l) LOKSNES L/AB (NBR) DEGVIELAI 2
(ELLAS IZTURIGAS, NITRILA) L/AO ANTIOLIO STANDARTA KLASES b))
L/AE NBR/SBR B
L/ NA CR NEOPRENA UL94V2 2%
vZH['T 3 CR GUMIJAS LOKSNES (NEOPRENA) L/NO CR NEOPRENA STANDARTA KLASES 25
L/NE CR/SBR NEOPRENA 2
PRET SKABI UN SARMIEM L/ES EPDM SPECIALAS 28
IZTURIGAS GUMIJAS (EPDM) LOKSNES L/EH EPDM PREMIUM KLASES 28
(KARSTUMIZTURIGAS, L/EP EPDM STANDARTA 29
PRET SKABI IZTURIGAS) L/EE EPDM/SBR 29
L/VIVITON 3
. L/SI SILIKONA CAURSPIDIGA 31
SPECIALAS LOKSNES L/SR SILIKONA SARKANA n
L/HA HIPALONA 32
L/BU BUTILA 33

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI INDEKSS

) L/STNRFLIZEM 35
SPECIALAS LOKSNES ) L/CR NR/SBR LOKSNES ATBILSTOSI NE -3 CE 35
SPECIFISKAI IZMANTOSANAI L/AT SKANAS IZOLACUJAS 36

L/RR GUMUJAS LOKSNES AR TRISA AIZSARGSLANA ROMBVEIDA PROFILU .......... 38
L/RQ GUMUJAS LOKSNES AR TRISA AIZSARGSLANA

g:#:\l:fz;::?;tzcr KVADRATVEIDA PROFILU L/ RQ : 38
L/RE GUMIJAS LOKSNES AR TRISA AIZSARGSLANA ROMBVEIDA PROFILU ....... 39
L/RC CILINDRA PARKLAJUMS AR KERAMISKIEM IELIKTNIEM ..ccoererereresernne 39
L/AN MELNIE SANU AIZKARI M
L/BN DZELTENIE SANU AIZKARI M
L/BG PRET NODILUMU IZTURIGA, DZELTENA ®
L/BR PRET NODILUMU IZTURIGA, SARKANA ®
. L/BO ORANZI GUMIJAS SANU AIZKARI It
PRET NODILUMU IZTURIGAS L/PRNR SARKANA 8
SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES L/TK ABRATEX 40 u
L/TX ABRATEX 60 4
L/NR 60 ABRATEX AR SAVIENOJOSU SLANI 85
L/NX SUPER CICLONI SARKANA 85
ST/GM GUMIJOTAS TERAUDA PLATNES 4
L/AP PUTEKLU AIZTUROSS AUDUMS 48
_yA [ PAPILDU LOKSNES L/SW SKRAPJA GUMLIAS SLANIS 48
KONVELJERA LENTEM L/RA SONVEIDA STRUKTURA 49
L/TM SMALKI RIEVOTS PARSEGS 51
L/GG RUTAINS PARSEGS 51
L/TC VIDEJA RIEVOJUMA PARSEGS 5
L/TQ PLATA RIEVOJUMA JUMTA PARSEGS 52
L/BC PUNKTOTA RELJEFA PARSEGS 3 MM 53
:
VISPAREJAI LIETOSANAI .
L/PD ROMBVEIDA PARSEGS 54
L/TT PLATA RIEVOJUMA PARSEGS 55
L/TS MAJDZIVNIEKU MITNEM PAREDZETAIS PARSEGS vovveveevreveesensenseseeses 55
L/TZ UNIVERSALAIS 56
L/TZ 0C ASTONSTURAINS 56
L/13 30000 VOLTU IZTUROSA GUMIJAS LOKSNE 58
DIALEKTRISKAS GUMUAS L/5 50000 VOLTU IZTUROSA GUMIIAS LOKSRE ..
LOKSNES UN PARSEGI L/T3 30000 VOLTU IZTUROSS SMALKI RIEVOTS PARSEGS ...
L/T5 50000 VOLTU IZTUROSS SMALKI RIEVOTS PAKLAJS
- DAZADI IZSTRADAJUMI B/TG GUMUJAS BALSTI 80/85 60

KIMISKAS IZTURIBAS TABULA 61-73
PIELAIDES B

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI SIMBOLI

I PLATUMS

GARUMS
“—
v
I BIEZUMS
*
DARBA TEMPERATURA

@ iPATSVARS

‘ KRASA

CIETIBA CIETIBA
o -
STIEPES IZTURIBA
-~~~
e PAGARINAJUMS
B KARTAS

»*« SPIEDE (22 stundas 70° C temperatiira)

DILSANAS ZUDUMS DILSANAS ZUDUMS

:b O 3 IZTURIBA PRET 0ZONU 100PP hm/72 stundas, 40° , pagarinajums 20%)

— —

-' PARRAUSANAS IZTURIBA

CAURSITES SPRIEGUMS CAURSITES SPRIEGUMS

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5G GUMUJAS LOKSNES UN SEGUMI

VISPAREJA PIELIETOJUMA (SBR) <l :

PARASTAS GUMIJAS LOKSNES

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TH SBR premium klases

8 PIELIETOJUMS

Piemeérotas visparéjai lietosanai,
izturigas pret atmosféras,
ellas un karstuma iedarbibu.

Virsma:
gluda/gluda

VISPAREJA PIELIETOJUMA PARASTAS GUMIJAS (SBR) LOKSNES

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

a

Iﬁ 1.5 gr/cm?
CIETBA panaarts: 70 pec SoraA+5
I&I Standarts: 40 Kg/cm2
&5 ASTM D412
— o
-25°C / +70°C
< -13°F / +158°F
=—mm  KRAJUMS Ia mt ] me
1 \ \ 12 \ 10
1.5 ‘ ‘ 1.2 ‘ 10
2 ‘ ‘ 1.2 ‘ 10
25 - 1.2 10
no3lidz8 . 1.2 10

L/TG SBR standarta

@ PIELIETOJUMS

Piemérotas visparéjai lietosanai,
izturigas pret atmosféras,
ellas un karstuma iedarbibu.

Virsma:
gluda/gluda

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

a

[ﬁ 1.5 gr/cm?
CIETIBA Asst;’&d;g;o 70 péc SoraA+5
¥ .
\I'EI, :;ETIR/?BDZ?Z 40 Kg/cm?
Standarts:
 P— ASTM D412 200 %
-25°C/ +70°C
C -13°F / +158°F
== om  KRAUMS [ m B m
1/15 1.2/1.4 10
2 1.2/1.4/1.5 10
25 1.2/1.4 10
3 1.0/1.2/1.4/1.5 10
4/5 1.2/1.4/15 10
no 6 lidz 10 1.2/1.4 10
12 1.2 5
no 15 lidz 30 1.2 5
no 15 lidz 30 1 1
40/50 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

<N




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI VISPAREJA PIELIETOJUMA PARASTAS GUMIJAS (SBR) LOKSNES Q l

L/TI SBR standarta klases,
ar 2 veidu auduma teksturu nospiedumu

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.5 gr/cm?
CIETIBA poandarts: 70 péc SoraA +5
¥ Standarts:
\@l, ASTM D412 40 Kg/cm2
Standarts:
¢ P> ASTM D412 200 %
-25°C/+70°C
@ PIELIETOJUMS : “13°F/+158°F
Piemérotas visparéjai lietosanai, + mm KRAJUMS Ia mt L] mt
izturigas pret atmosféras, ellas un
karstuma iedarbibu. 12 ’ 14 10
2 ° 14 10
Virsma: 3/4 . 14 10
IT/T no 5lidz 10 ° 14 10
no 12 lidz 20 - 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

L/CH SBR premium klases ar ievietojumiem

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.5 gr/cm?
CIETIBA Asst?'adsgt;; 0 70 péc SoraA+5
4 Standarts:
\@', ASTM D412 40 Kg/em?
Standarts:
« P—- ASTM D412 250%
-25°C/ +70°C
@ PIELIETOJUMS : IS/ H158°F
Piemérotas visparéjai lieto3anai, + mm == KRAJUMS Ia mt  tdadd mt
izturigas pret atmosféras,
) K 15 o o210
ellas un karstuma iedarbibu.
2 ‘ 1 ‘ 0 ‘ 1.2 ‘ 10
. 2. 1 - 1.2 1
Virsma: > 0
gluda/gluda 3/4 ! 12 10
no 4lidz 10 ‘ 2 ‘ ‘ 1.2 ‘ 10

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

VISPAREJA PIELIETOJUMA PARASTAS GUMIJAS (SBR) LOKSNES

<N

L/CT SBR standarta klases ar ievietojumiem

8 PIELIETOJUMS

Piemérotas visparéjai lietosanai,
izturigas pret atmosféras, ellas un
karstuma iedarbibu.

Virsma:
gluda/gluda

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.5 gr/em?
= Standarts: I
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
¥ Standarts: 40 Ka/cm?
\@l, ASTM D412 g/cm
Standarts:
— ASTM D412 200 %
-25°C/+70°C
O -13°F / +158°F
+ mm —— KRAJUMS Ia mt <_>m mt
1.5 1 . 1.2/1.4 10
2 1 1.2/1.4/1.5 10
25 1 1.2 10
3/4 1 1.2/1.4/1.5 10
4/5/6 2 1.2/1.4/1.5 10
no 8lidz 10 2 1.2/1.4 5
no 12 lidz 20 2 1.2 5
no 12 lidz 20 2 1.4 5
no 25 lidz 50 1 1 1

L/Cl SBR standarta klases ar ievietojumiem

ar 2 veidu auduma teksturu

@ PIELIETOJUMS

Piemérotas visparéjai lietosanai,
izturigas pret atmosféras, ellas un
karstuma iedarbibu.

Virsma:
I.T/IT.

N5 INDUSTRIAL

!AJUMS

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.5 gr/cm?
- Standarts: I
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
Iﬁ—l Standarts: 40 Kg/cm?
N, ASTM D412
Standarts:
o ASTM DAT2 200 %
-25°C/ +70°C
C -13°F / +158°F
+ mm == KRAJUMS Ia mt m., mt
1.5 1 . 14 10
2 1 14 10
25 1 1.4 10
3 1 14 10
4 1 14 10
no 4 lidz 10 2 14 10
no 12 lidz 20 2 14 5
no 25 lidz 50 2 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5G GUMUJAS LOKSNES UN SEGUMI

F.D.A. AUGSTAS KVALITATES
GUMIJAS LOKSNES

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/BA SBRF.D.A. (D.M. 174)

F.D.A. AUGSTAS KVALITATES GUMIJAS LOKSNES

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.5 gr/cm?
= Standarts: - &
CIETIBA ASTM D2240 60 pécSoraA+5
PIELIETOJUMS A Standarts:

@ \li\'l, ASTM D412 80 Kg/cm?
ST gumija ir piemérota lietosanai dzerama adens savaksanas, PROEEEIN :;,’\‘Adng‘z 250 %
apstrades, piegades un sadales sistémas. Ta atbilst 2004. gada
4. junija Ministru dekréta Nr. 174 noteikumiem. Nav piemérota -25°°C / +80°°C
saskarei ar ellainam vai taukainam vielam. Attieciba uz to jo ipasi 13/ +H176°F
ir ieteicams ievérot stingras higiénas un estétiskas prasibas.

ST gumija ir noturiga pret traipiem. Pieejams partikas + mm KRAJUMS IE mt o] mt
nekaitiguma sertifikats.
1 1.4 10
Virsma: 1._5 1.4 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./LT. no 2lidz6 14 10
no 8lidz 10 14 5
no 12lidz 15 14 5
20 1.4 5
no 25 lidz 50 1 1
[ ] [ ] - -
L/SF silikona F.D.A. TEHNISKAS SPECIFIKACUAS
@ 1.2 gr/cm3
CIETIBA Standarts: 60 péc SoraA+5
ASTM D2240
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 55 Kg/em?
Standarts:
+ D— ASTM D412 250 %
-40°C/ +200°C
- > -40°F / +392°F
@ PIELIETOJUMS
== mm  KRAJUMS Ia mt L] me
ST gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedalas noteikumiem. 1 12 10
Ipasi piemérota, ja nepieciesama izcila izturiba pret 15 1.2 10
augstam un zemam temperattram. Lieliska noturiba pret 2 1.2 10
UV stariem, atmosféras faktoriem, ozonu un novecosanos. 25 1.2 10
Izturiga pret traipiem. no 3 lidz 5 12 10
6 12 10
Virsma: 8/10 12 5
gluda/gluda no 12 lidz 20 1 5
no 25 lidz 50 1 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/EA EPDM F.D.A.

F.D.A. AUGSTAS KVALITATES GUMIJAS LOKSNES

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.3 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 65 pecSoraA £ 5
ASTM D2240 -
¥ Standarts:
\@l, ASTM D412 50Kg/cm?
Standarts:
— ASTM D412 300%
-30°C/+120°C
@ PIELIETOJUMS : LR/ H2A8
ST gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedalas noteikumiem. + mm  KRAJUMS Ia mt Lvsd mt
Ipasi noradits, ja temperatdra parsniedz 100° C. . 4 0
Lieliska noturiba pret ozonu, laika apstakliem un \s 1'4 0
jaras adeni. ) ’
2/25 14 10
. 31idz 10 14 10
Virsma: ne 2:_; 2
gluda/gluda vai, ja nepiecieSams, L.T./L.T. no 12 lidz 4 >
no 25 lidz 50 1 1
L/AA NBR F.D.A.
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.4 gr/cm?
CIETIBA Atha,\;:dDazr;O 60 pécSoraA +5
4 Standarts:
: 80 Kg/cm?
\lﬁl, ASTM D412 g
Standarts:
’ o As?lr\]/l 8215 2 350%
-25°C/ +100°C
@ PIELIETOJUMS e -13°F /+212°F
Si gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedalas noteikumiem. + GIT KRAJUMS IE mt ] mt
Joipasi ta ir piemérota saskarei ar vielam, kas satur taukus.
1 - 1.4 10
Virsma: 15 - 1.4 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, I.T./L.T. 2/25 - 14 10
no 3 lidz 10 - 1.4 10
no 12 lidz 20 - 1.4 5
no 25 lidz 50 - 1 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

N.R. DABISKAS (PARTIKAS
RUPNIECIBAI PAREDZETAS)
GUMIJAS LOKSNES
(DABISKA GUMIJA, PARA)

INDUSTRIAL

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



eI DLATIATRSSAT T N.R. DABISKAS (PARTIKAS RUPNIECIBAI PAREDZETAS) GUMIJAS LOKSNES

L/ SP su per NR TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
a o

@ 1.0 gr/cm?

Standarts: -
HARDNESS ASTM D2240 40 pécSoraA+5
&l Standarts: 190 Kg/cm?
& ASTM D412 9
- N Standarts: 700 %
— ASTM D412
¥« Standarts:
))f( ASTM D395 B 24%
@ PIELIETOJUMS PR E—
EE 3 ASTM D624 40Kg/em

Dabiska (Partikas rapniecibai paredzéta) gumija ar lielisku elastibu s

K _ i k . _ X tandarts:
un izturibu pret nodilumu, griezumiem un plisumiem. ABRASION LOSS | 50 4649 75 mn
Ipass parrausanas pagarinajums. Ta ka tai ir vaja izturiba pret

noveco$anos un atmosféras iedarbibu, to nav ieteicams /s ::&OFC / :188550‘,%
lietot sarezgitos ara apstak|os. i
Virsmas == mm  KRAJUMS Ia mt B m
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 1 14 20
B 15 - 1.4 15
2/25 - 14 15
no 3lidz 10 - 14 10
no 12 lidz 25 - 14 5
no 30 lidz 50 - 1 1

L/PB NR gaigi brﬁna TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.05 gr/cm?
CIETIBA pomondarts 45 pacSoraA+5
¥ Standarts:
\@l/ ASTM D412 160 Kg/cm?
Standarts:
—- ASTM D412 600 %
¥ Standarts:
”f‘ ASTM D395 B 24%
— _— Standarts:
27 K
@ PIELIETOJUMS -' ASTM D624 g/cm
Standarts:
s D e S - " A DILSANAS ZUDUMS m
Dabiska (Partikas rapniecibai paredzéta) gumija ar optimalu 150 4649 g3 m
_elastibu un izturibu pret nodilumu, griezumiem un plisumiem. _40°C / +85°C
Ipass parrausanas pagarinajums. ° -40°F / +185°F

Vaja izturiba pret noveco$anos un atmosféras iedarbibu.

) =—mm  KRAJUMS Ia mt Lol m
Virsma:
- L 1 . 14 20
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, I.T./I.T. s 4 s
2 1.4 15
2/25 - 14 15
no 3lidz 10 . 14 10
no 12 lidz 20 ° 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



ALY UL IATESSAT I N.R. DABISKAS (PARTIKAS RUPNIECIBAI PAREDZETAS) GUMIJAS LOKSNES

L/P U N R brﬁ na TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
& o
@ 1.2 gr/cm?
CIETIBA s 50 pécSoraA +5
¥ .
S wwo Wiy
—_— e
DILSANAS ZUDUMS ey aarn 110 mm?
& PIELIETOJUMS 400 +85°
. -40°F / +185°F
Dabiska (Partikas ripniecibai paredzéta) gumija, kas ir nedaudz
blivaka, tomér ta nodrosina optimalu elastibu un izturibu pret e _ a o mt
nodilumu, griezumiem un plisumiem. Ipa3a izturiba pret stiepi. rom KRAJUMS I mt — "
Vaja izturiba pret novecosanos un atmosféras iedarbibu. 1 - 14 10
1.5 1.4 10
Virsma: 2 . 14 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 25 - 14 10
no 31idz 10 . 14 10
12 o 1.4 10
no 15 lidz 20 - 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

L/PR N R Sarkana TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.05 gr/cm?
il Standarts: ac €
CIETIBA ASTM D2240 45pécSoraA+5
¥
Standarts: )
\@'/ ASTM D412 160 Kg/cm
Standarts:
e— ASTM D412 600%
¥ Standarts:
))f( ASTM D395 B #%
e Standarts:
L2 ASTM D624 27 Kgfcm
@ PIELIETOJUMS
Standarts:
DILSANAS ZUDUMS | “c0'se0 83 mm?
Dabiska (Partikas rapniecibai paredzéta) gumija ar optimalu
elastibu un izturibu pret nodilumu, griezumiem un plisumiem. | _fg,F(/ﬁ;SfF
Ipasa izturiba pret stiepi. Vaja izturiba pret novecosanos
un atmosféras iedarbibu. + m KRAJUMS Ia nt e mt
Virsma: ! . 14 20
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, .T./L.T. 1.5 - 14 15
2 . 1.4 15
25 - 14 15
no 31idz 10 . 14 10
no 12 lidz 20 . 1.4 5
no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/PG NR dzeltena

N.R. DABISKAS (PARTIKAS RUPNIECIBAI PAREDZETAS) GUMIJAS LOKSNES

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.05 gr/cm3
= Standarts: - &
CIETIBA ASTM D2240 45 pécSoraA+5
¥ Standarts:
\@l, ASTM D412 160 Kg/cm?
. N Standarts: 600 %
— ASTM D412 0
Standarts:
ASTM D395 B 24%
PIELIETOJUMS PR Standarts:
@ K 3 ASTM D624 27 Kg/em
Dabiska (Partikas rupniecibai paredzéta) gumija ar optimalu :
ska (Partikas rup P ta) gumija ar optimal DILSANAS ZUDUMS e aor 83 mm
elastibu un izturibu pret nodilumu, griezumiem un plisumiem. 464
Ipass parrausanas pagarinajums ipasa izturiba pret stiepi. _40°C / +85°C
Vaja izturiba pret novecosanos un atmosféras iedarbibu. o -40°F / +185°F
Virsma: == mm  KRAJUMS Ia mt L] m
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. : T4 "
15 14 15
2/25 1.4 15
no 3 1idz 10 14 10
12 1.4 5
15/20 1.4 5
no 25 lidz 50 1 1
L/BO oranzi gumijas sanu aizkari
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.08 gr/cm?
. Standarts: S &
CIETIBA ASTM D2240 40 péc SoraA+£5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 200 Kg/cm=
P Standarts:
N » ASTM D412 600 %
-25°C/ +80°C
@ PIELIETOJUMS 5 -13°F / +176°F
ST gumija ir ipasi paredzéta dazadu materialu v
! — A | P |
kas tiek parvadati ar konveijera lentém, aizsardzibai. T omm o KRAJUMS IE mo ™
Laba izturiba pret atmosféras iedarbibu un ozonu. 5 14 15
6 1.4 15
Virsma: 8 1.4 15
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 10 14 15
15 1.4 15

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES
(IZTURIGAS PRET NODILUMU)

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURIGAS PRET NODILUMU) B l

L/AN standarta, izturigas pret nodilumu

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.30 gr/cm’®
T Standarts: =
CIETIBA ATV D240 60 pécSora A+5
v
Standarts: 5
\'ﬁ'/ ASTM D412 70 Kg/cm
Standarts: 0
 P— ASTM D412 300%
& Standarts:
DILSANAS ZUDUMS 200 mm3
@ PIELIETOJUMS 150 4649
-25°C/ +80°C
e -13°F/ +176°F

Parasti tiek izmantota pret vibraciju saliekamas konstrukcijas
vai ka norobezojoss panelis. Tam ir diezgan labas fizikalas un
mehaniskas ipasibas. To parasti izmanto ka vibracijas aizsardzibu m— mm  KRAJUMS Ia mt Ladd me

saliekamas majas vai ka norobezojo3o paneli. . s 0
Tai ir diezgan labas fizikalas un mehaniskas ipasibas. 's ) 1y 0
Vi . 2 . 12 10
I|r.rc>ima. S 5 /T 25 - 12 10
gluda vai péc pieprasijuma gluda/I.T. 03110 . 1 0
no 12 lidz 20 . 12 5
no 25 lidz 50 - 1 1
L/SA NR/SBR SMILSU STRUKLAS  TEHNISKAS SPECIFIKACLIAS
@ 1.15 gr/cm?
CIETIBA Agmggio 65 pacSoraA £ 5
v
Standarts: 2
\@'/ ASTM D412 180 Kg/em
- D— Standarts: 450 %
ASTM D412
))‘y(( Standarts: 20%
@ PIELIETOJUMS ) ASTM D395 B
B Standarts:
B . ASTM D624 90 Kg/em
Ipasi izmantota smilSu struklas kameru aizsardzibai.
Ta piedava lielisku izturibu pret nodilumu un plaisam. DILSANAS ZUDUMS | tandars: 100 mm?
Ta labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu (lieces un vibracijas) 25°C / 180°C
. =1= T T v -25° +80°
un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas. L 13°F / +176°F

Laba izturiba pret atmosféras iedarbibu un ozonu.

—m KRAJUMS IE mt Ll my

Virsma: t
gluda/l.T. vai, ja nepieciesams, gluda/gluda. 1 - 14 10
1.5 - 1.4 10
2 . 14 10
25 - 1.4 10
no 3lidz 10 . 14 10
no 12 lidz 20 . 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TX abratex 40

@ PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantots ka metala cilindru parklajums konveijera lentes
sektora vai metala virsmu aizsardzibai.

Ta piedava lielisku izturibu pret nodilumu un plaisam.

Ta labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu (lieces un vibracijas)

un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas.

Virsma:
gluda/l.T. vai, ja nepiecieSams, gluda/gluda.

N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURIGAS PRET NODILUMU)

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.00 gr/cm?3
CIETIBA Ag?,\:cg;io 40 pécSora A+5
&I Standarts: 150 Kg/cmz
& ASTM D412
Standarts:
Nl ASTM D412 550%
¥ Standarts:
))f( ASTM D395 B 24%
s Standarts:
K 3N ASTM D624 60 n/mm
DILSANAS ZUDUMS Slgao"gng; 85 mm3
-40°C / +85°C
. -40°F / +185°F
== mm  KRAJUMS Ia mt ]
5 15 10
6 1.5 10
8 1.5 10
10 15 10
12 - 15 10
15 = 1.5 10
20 - 15 10
25 - 1.5 10
30 - 15 10

L/TX abratex 60

@ PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantots ka metala tvertnu parklajums konveijera
lentes sektora vai metala virsmu aizsardzibai.

Ta piedava lielisku izturibu pret nodilumu un plaisam.

Ta labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu (lieces un vibracijas)
un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas.

Virsma:
gluda/l.T. vai, ja nepiecieSams, gluda/gluda.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.15 gr/cm?
- Norms: S &
CIETIBA ASTM D2240 60 péc Sora A+5
4 Norms:
. 2
\lﬁl, ASTM D412 150 Kg/em
Norms:
—- ASTM D412 350%
»¥« Norms: 250
A ASTM D395 B °
— — Norms:
E I ASTM D624 50 Kg/em
& Norms: 3
DILSANAS ZUDUMS SO 4649 90 mm
-25°C/ +80°C
. -13°F / +176°F
== mm  KRAJUMS IE mt L] me
5 - 1.4 30
6 14 20/25
8 14 20
10 14 20
12 - 14 10
15 14 10
20 14 10
25 = 14 5
30 - 14 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURIGAS PRET NODILUMU) B .

L/NRTX abratex 60 ar

° . v - . _ _
Sa\"eanOSO Slar“ TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.2 gr/em?
= Standarts: I
CIETIBA ASTM D2240 60 péc SoraA+5
4 Standarts:
\lﬁ, ASTM D412 150 Kg/cm?
Standarts:
@ PIELIETOJUMS - Dt AoTV D12 350 %

L. . - - - =, .. ))l(( Standarts: 50%
Parasti tiek izmantots ka metala tvertnu parklajums konveijera 0\ ASTM D395 B s
lentes sektora vai metala virsmu aizsardzibai. . )

Tas piedava lielisku izturibu pret nodilumu un plaisam. E 3 prsiiviisct 25 Kg/cm
Tas labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu (lieces un vibracijas)

un tam ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas. DILSANAS ZUDUMS 5,22"222‘;: 90 mm?
Viena puseé atrodas plans neapstradatas gumijas slanis, kas,

saskaroties ar Ipasu $kidumu (aukstas vulkanizacijas process), | -1235°FC//:18706°CF
nodrosina stipru gumijas un metala savienojumu.

mb= mm  KRAJUMS Ia mt el e

Virsma: * —

gluda/ar savienojo3u slani. 5 . 14 20
6 . 14 20
8 . 14 20
10 . 14 20
12 - 1.4 10
15 . 14 10
20 . 14 10
25 = 1.4 5
30 - 14 5

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PRET NAFTAS PRODUKTIEM
IZTURIGAS GUMIJAS (NBR)
LOKSNES (ELLAS IZTURIGAS,
NITRILA)

b

N2

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/CS pret naftas produktiem izturigas
gumijas (NBR) augstas temperatuiras apstakliem

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ PIELIETOJUMS

Loti augsts NBR saturs. Ta ir ipasi paredzeta adas presésanai.
ST gumija piedava teicamu izturibu pret ellu augstas temperataras
apstaklos lidz pat 140/150° C.

Virsma:
gluda/gluda vai, ja nepiecieSams, L.T./L.T.

PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURIGAS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

@ 1.2 gr/em?
CIETIBA Standarts: 60 pec SoraA + 5
ASTM D2240 P =+
¥ .
Standarts:
\lﬁ, ASTM D412 130 Kg/cm?
Standarts: 0
—- ASTM D412 250 %
¥ Standarts: o
))f( ASTM D395 B 13%
s e Standarts:
I ASTM D624 35Kg/cm
-20°C/ +140°C
. -4°F / +284°F
N _
= mm  KRAJUMS Ia mt L]
1 \ \ 14 \ 10
15 \ \ 14 \ 10
2/25 \ 14 \ 10
no 3 lidz 10 \ \ 14 \ 10
no 12 lidz 20 14 5
no 25 lidz 50 1 1

L/AS NBR svinu nesaturosai degvielai

@ PIELIETOJUMS

Augsts NBR un ACN saturs. Tas ir piemeérots saskarei ar svinu nesaturosu
degvielu, augstakas kvalitates svinu nesaturosu degvielu, dizeldegvielu
un ellu kopuma. Lieliska izturiba pret novecos$anos un laba izturiba

pret temperatdras izmainam. Laba gazes caurlaidiba.

Virsma:
gluda/l.T. vai, ja nepiecieSams, gluda/gluda.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.3 gr/cm?
T Standarts: S &
CIETIBA ASTM D2240 60 péc SoraA+5
4
Standarts: 5
\@'/ ASTM D412 130Kg/cm
P Standarts: o
N ? ASTM D412 250 %
Standarts: 0
ASTM D395 B 13%
IS S Standarts:
Mmoo ko
-30°C/+110°C
O -22°F / +230°F
== mm  KRAJUMS IE mt L] me
1 14 20
1.5 14 15
2 14 15
2.5 14 15
no 3lidz5 1.4 10
no 6 lidz 20 1.4 5
no 25 lidz 50 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

D




G GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURIGAS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

D

(3 °
L/AB NBR degwelal TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.3 gr/cm3
- Standarts: _
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
4 Standarts:
\@l/ ASTM D412 100 Kg/crr?
Standarts:
— ASTM D412 300%
y Standarts:
A ASTM D395 B 15%
S S Standarts:
€3 rrueosums EEEE U0 d0Kglm
Lo _ . . M -30°C/+110°C
Augsts NBR un ACN saturs. Tas ir piemérots saskarei ar svinu nesaturo3u B -22°F / +230°F
degvielu, augstakas kvalitates svinu nesaturosu degvielu, dizeldegvielu
un ellu kopum_a. LI?|ISka. |z_tur|ba pret_novecosar)o_s un laba izturiba + o KRAJUMS Ia mt e e
pret temperatdras izmainam. Laba gazes caurlaidiba.
1 1.4 20
Virsma: 1.5 = 1.4 15
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 2 : 14 5
no 3 1lidz8 . 14 10
9 - 1.4 10
10 . 1.4 5
no 12 lidz 20 - 1.4 5
no 25 lidz 50 - 1 1

L/AO antiolio standarta klases

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.4 gr/cm?
T Standarts: P
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 60 Kg/cm=
P Standarts: 0
« * ASTM D412 300 %
-20°C / +100°C
E -4°F / +212°F
@ PIELIETOJUMS
Mérens NBR sa_turs. La_\ba_lz'Eunba pret ellam k(ipuma, laba izturiba + o KRAJUMS Ia nt o e
pret temperataras svarstibam un pret novecosanos.
Labas mehaniskas ipasibas. ! : 14 10
15 . 1.4 10
Virsma: 2 : 14 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, |.T./L.T. 22 : llet Lo
no 3lidz10 . 14 10
no 12 lidz 20 . 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/AE NBR/SBR

@ PIELIETOJUMS

Zems NBR saturs. Piemérots lietosanai, ja nepiecieSsama izturiba,
kas nedaudz parsniedz SBR gumijas izturibu.
Piemérots darbagaldu parklasanai.

Virsma:
gluda/gluda vai, ja nepiecieSams, L.T./L.T.

PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURIGAS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

D

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.45 gr/cm?
- Standarts: -
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
¥ Standarts:
\@l, ASTM D412 50 Kg/cm?
Standarts:
i ASTM D412 250%
-20°C/ +80°C
. -4°F / +176°F

15
2/25
no 3lidz 10
no 12 lidz 20
no 25 lidz 50

KRAJUMS IE mt L] me

1.2 10
1.2 10
1.2 10
1.2 10
1.2 5
1.2 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

CR GUMIJAS LOKSNES
(NEOPRENA)

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI CR GUMIJAS LOKSNES (NEOPRENA) (D .

L/NA CR neopréena UL94V2

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.4 gr/cm?
- Standarts: I
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
¥ Standarts:
\lﬁl, ASTM D412 70 Kg/eme
PIELIETOJUMS Standarts:
@ < D— ASTM D412 200 %
v o= - - - & Standarts:
Augsts CR saturs. Paddzéso3s materials saskana ar saskana ar standartu DILSANAS ZUDUMS I;ag“gz; 100 mm3
UL94 V2. Piemit lieliska izturiba pret ozonu, atmosféras iedarbibu
M . . - . _ . -30°C/+120°C
un novecosanos. Diezgan laba izturiba pret juras Gdeni. I 22F / 4248°F

Laba izturiba pret skidinatajiem un zemas koncentracijas skabém.
Ta atbilst dazadam un vienlaicigam prasibam.

—mm KRAJUMS IE mt Ll

Virsma: ; ) | 14 | 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, I.T./L.T. s _ 14 10
2/25 - 14 10

no3lidz 10 = 14 10

no 12 lidz 20 - 1.4 5

no 25 lidz 50 - 1 1

L/NO CR neopréna standarta

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.45 gr/cm?
- Standarts: =
CIETIBA ASTM D2240 65 péc SoraA+5
4 Standarts:
\li\'l/ ASTM D412 60 Kg/cm?
Standarts:
@ PIELIETOJUMS Do ASTM D412 300 %
-20°C/+110°C
Mérens CR saturs. Laba izturiba pret ozonu, atmosféras iedarbibu un : -4°F / +230°F

novecosanos. Diezgan laba izturiba pret juras Gdeni.

Laba izturiba pret $kidinatajiem un zemas koncentracijas skabém. .
== mm  KRAJUMS IE me ] me
1

Virsma: 14 10
gluda/gluda vai, ja nepiecieSams, L.T./L.T. 15 . 14 10
2 . 14 10

25 = 1.4 10

no3lidz10 . 14 10

12 - 1.4 5

15/20 . 14 5

no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI CR GUMIJAS LOKSNES (NEOPRENA) (D .

L/NE CR/SBR neopréna

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.45 gr/cm3
- Standarts: _ &
CIETIBA ASTM D240 70 pécSoraA+5
4 Standarts:
& ASTM D412 50 Kg/eme
Standarts:
> ASTM D412 250%
@ PIELIETOJUMS -20°C/ +100°C
. -4°F / +212°F

Zems CR saturs. Piemérots lietosanai, kurai nepieciesama lielaka izturiba

-t A v
pret ozonu un laika apstakliem neka SBR gumijai. ! | RS IE| mo e ™
1

12 10

Virsma: 1.5 . 1.2 10

gluda/gluda 2 ’ 12 10
no 3 lidz 10 . 1.2 10
no 121idz 20 . 1.2

25

30

35
40/50

- a a -
PN N .|

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PRET SKABI UN SARMIEM
IZTURIGAS GUMIJAS (EPDM)

LOKSNES (KARSTUMIZTURIGAS,
PRET SKABI IZTURIGAS)

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/ES EPDM specialas

@ PIELIETOJUMS

Augsts EPDM saturs. Sai gumijai ir lieliskas fizikalas un mehaniskas
ipasibas, teicama izturiba pret augstam temperatiram,

atmosféras iedarbibu, novecosanos un juras udeni.

Faktiski to Tpasi izmanto arpus telpam, kur nepieciesama izcila izturiba
pret ozonu un temperatdras izmainam. leteicama saskare ar skabém
un $kidinatajiem ar vidéju lidz zemu koncentraciju.

Tas ir piemérots dazadam un vienlaicigam prasibam.

Virsma:
gluda/gluda

EPDM GUMIJAS LOKSNES

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.31 gr/cm?3
5 Standarts: _
CIETIBA ASTM D2240 65 péc SoraA+5
¥
Standarts: 2
\@'/ ASTM D412 100 Kg/cm
[— Standarts: o
© M ASTM D412 350%
¥ Standarts: 0
))f( ASTM D395 B 40%
S S Standarts:
L2 ASTM D624 30Kg/em
Standarts:
.’. O 3 ASTM D1149 NAV PLAISASANAS
-30°C/ +120°C
e -22°F / +248°F
¥ _
= mm  KRAJUMS IE mt wsdd
1 \ a4 ‘ 10
15 ‘ ‘ 14 ‘ 10
2/25 \ 14 \ 10
no3lidz10 | ‘ 14 ‘ 10
no 12 lidz 20 ‘ ‘ 14 ‘ 5
no25idz50 | \ 1 \ 1

L/EH EPDM premium klases

@ PIELIETOJUMS

Augsts EPDM saturs. Sai gumijai ir lieliskas fizikalas un mehaniskas
ipasibas, laba izturiba pret karstumu, atmosféras iedarbibu,
novecosanos un jaras ddeni. Faktiski to ipasi izmanto arpus telpam,

kur nepiecieSama izcila izturiba pret ozonu un temperatdras izmainam.

leteicama saskare ar vidéjas un zemas koncentracijas skabém
un Skidinatajiem.

Virsma:
gluda/gluda vai, ja nepiecieSams, I.T./L.T.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.35 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 65 pec SoraA+ 5
ASTM D2240 p t
¥
Standarts:
&L ASTM D412 60 Kg/crr
P— Standarts: 0
N M ASTM D412 250%
¥ Standarts: o
»f( ASTM D395 B 40%
N Standarts:
(£ IR 22 Kglem
Standarts: o
& Q ASTM D1149 NAV PLAISASANAS
-30°C/+120°C
= -22°F / +248°F
= mm  KRAJUMS Ia mt e
1 1.2 10
1.5 1.2 10
2 12 10
no 3lidz8 12 10
10 12 10
no 12 lidz 20 1.2 5
no 25 lidz 50 1 ]

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI EPDM GUMIJAS LOKSNES

L/EP EPDM standarta

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.35 gr/cm?
CIETIBA Atha,\;l\dDazr;s‘;O 65 pécSoraA+5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 60 Kg/cm?
Standarts: 0
@ PIELIETOJUMS D — ASTV D12 300 %
. Standarts: .
Mérens EPDM saturs. Sai gumijai ir lieliskas fizikalas un mehaniskas .’. O 3 ASTMDI149  NAVPLAISASANAS
ipasibas, laba izturiba pret karstumu, atmosféras iedarbibu,
noveco$anos un jaras Gdeni. Faktiski to Tpasi izmanto arpus telpam, | %g%ﬁ;?gg
kur nepieciesama izcila izturiba pret ozonu un temperatiras izmainam.
Virsma:
gluda/gluda + i KRAJUMS Ia mt | | mt
1 \ \ 12 \ 10
1.5 ‘ ‘ 1.2 ‘ 10
2/25 12 10
no3to12 1.2 10
no 15to 20 ‘ - ‘ 1.2 ‘ 5
no25to50 | - \ 1 \ 1

L/EE EPDM/SBR

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.5 gr/cm?
CIETBA | Jondarts 70 pec SoraA £ 5
A Standarts:
Na0a ) ASTM D412 40 Kg/cm?
- D Standarts: 250 %
PIELIETOJUMS ASTM D412
-25°C/+100°C
Lo _ . . . . L ® -13°F / +212°F
Zems EPDM saturs. Tas ir piemérots lietojumiem, kuriem nepiecieSama
izturiba pret ozonu un atmosféras iedarbibu, kas ir nedaudz
paraka par SBR gumijai piemitoso. + mm KRAJUMS IE - T
Virsma: ! | ) | 12 | 10
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. s | . | 12 | 10
’ ' 2/25 - \ 12 \ 10
no3lidz10 - \ 12 \ 10
no 12 lidz 20 B 1.2 5
no 25 lidz 50 ° 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SPECIALAS
LOKSNES

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SPECIALAS LOKSNES

L/VI viton

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.85 gr/cm?
= Standarts: _
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA +5
v Standarts:
\@'/ ASTM D412 50 Kg/cm?
Standarts:
—- ASTM D412 200%
@ PIELIETOJUMS v
Standarts: 0
))k« ASTM D395 B 62%
J(? ipa§i jcas ir_ paredzéts r]aftas pvéyrstrévdt_es,. I,(T_m_i!'f':\s un farmécij.as rupniecibai. 2| Standarts: 18 Kg/cm
Lieliska izturiba pret ogludenraziem, skidinatajiem un daudziem ASTM D624
augstas koncentracijas kimiskiem produktiem. Tam ir ari lieliska izturiba -10°C/ +250°C
pret atmosféras iedarbibu, ozonu, noveco$anos un augstam temperataram. C -22°F / +482°F
Teicama izturiba pret tdeni un tvaikiem.
Virsma: + mm KRAJUMS IE mt v me
gluda/gluda 1 1 10
(*) Minimalais komplektacija ieklautais: 1000x1000 mm loksne 15 1 10
2 1 10
25 = 1 10
no 3lidz6 1 10
8/10 1 5
no 12 lidz 20 1 5
(3 [ - -
L/Sl silikona caurspidiga : :
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
- ‘ﬁ\’ @ 1.2 gr/cm3
T Standarts: P
CIETIBA ASTM D2240 60 péc SoraA£5
v Standarts:
\@I/ ASTM D412 80 Kg/cm?
Standarts:
—- ASTM D412 300%
PIELIETOJUMS ¥
Ve Standarts: 36 %
A ASTM D395 B
Ipasi piemérota, ja nepiecie$ama izcila izturiba pret augstam un zemam ii :Stmdgf;; 18 Kg/cm
temperatiram. Lieliska noturiba pret UV stariem, atmosféras faktoriem,
0zonu un novecosanos. Labas mehaniskas ipasibas pat augsta —70‘;& / +200:E
temperatara. 94T /4392
Virsma: ‘
—— A ]
gluda/gluda o | UGS Ia mto e
1 1.2 10
1.5 . 1.2 10
2 . 1.2 10
25 = 1.2 10
no 3 lidz 6 . 1.2 10
8/10 . 1.2 5
no 12 lidz 20 - 1.2 5
no 25 lidz 50 - 1 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SPECIALAS LOKSNES

L/SR silikona sarkana

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.2 gr/cm3
T Standarts: ~
CIETIBA ASTM D2240 60 péc SoraA+5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 60 Kg/cm
Standarts: 0
— ASTM D412 250%
@ PIELIETOJUMS ))‘« Standarts: 40 %
A ASTM D395 B
e . - T - - E 3 Standarts: 20 Kg/cm
Ipasi piemérota, ja nepiecieSama izcila izturiba pret augstam un zemam ASTM D624
temperattram. Lieliska noturiba pret UV stariem, atmosféras faktoriem, 70°C / +200°C
0zonu un novecosanos. Labas mehaniskas ipasibas pat augsta o -94°F / +392°F
temperatura.
' =—mm  KRAJUMS IE mt Load e
Virsma:
gluda/gluda ! 12 10
(*) Minimalais komplektacija ieklautais: 1000x1000 mm loksne 15 12 10
2 1.2 10
25 1.2 10
no 3lidz6 1.2 10
8/10 1.2 5
no 12 lidz 20 1.2 5
no 25 lidz 50 1 1
L/HA hipalona
@ 1.4 gr/cm?
5 Standarts: o &
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
¥
Standarts: 5
\@'/ ASTM D412 70Kg/em
D— Standarts: 0
N > ASTM D412 400%
))l(( Standarts: 40 %
@ PIELIETOJUMS r ASTM D395 B
S Standarts: 20K
. ASTM D624 0 Kg/em
Teicama izturiba pret novecosanos, ozonu, atmosféras iedarbibu, -35°C / +130°C
karstumu, nodilumu un grie3anu. Laba izturiba pret stipri oksidéjoSiem, . 31°F / +266°F
vidéjas lidz zemas koncentracijas kimiskam vielam lidzekliem.
¥ _ rovvwem|
. — KRAJUMS Ia t mt
Virsma: £ " ‘ i
gluda/gluda vai péc pieprasijuma LT./L.T 1 1.4 10
15 14 10
2 14 15
3/4 1.4 10
no5Ilidz10 1.4 10
no 12 lidz 20 1.4 5
no 25 lidz 50 1 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SPECIALAS LOKSNES

L/BU butila

@ PIELIETOJUMS

Lieliska izturiba pret ozonu, atmosféras iedarbibu un novecosanos.

Ideals blivéjums pret osmozi. Zema gazes, tvaika, gaisa un tdens
caurlaidiba. Augsta izturiba pret oksidaciju.

Virsma:
gluda/gluda vai péc pieprasijuma L.T./L.T

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

& ®

@ 1.35 gr/cm?

5 Standarts: Z &
CIETIBA ASTM D2240 65 écSoraA+5
Ii\l Standarts: 70 Kg/cm2
~ ASTM D412 9
Standarts: 0
— ASTM D412 300%
: Standarts: 30 %
ASTM D395 B
s Standarts:
20 K
- ASTM D624 0 g/cm
-45°C/ +130°C
® -49°F / +266°F

— mm KRAJUMS Ia mt Ll mt

4 —

1 - 14 10

1.5 - 1.4 10
2/25 - 14 10

no 31lidz 10 - 1.4 10

no 12 lidz 20 - 14 5

no 25 lidz 50 - 1 1

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




GB SPECIALAS LOKSNES
SPECIFISKAI IZMANTOSANAI

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI SPECIALAS LOKSNES SPECIFISKAI IZMANTOSANAI

L/ST NR flizém

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 0.95 gr/cm?
T Standarts: =&
CIETIBA ASTM D2240 40 péc SoraA+5
¥
Standarts:
\i—'/ ASTM D412 200 Kg/cm?
@ PIELIETOJUMS
[— Standarts: 0
N * ASTM D412 600%
To 1pasi izmanto, lai aizsargatu veidnes, kuras izmanto jumta flizu razosana. Standarts: 229
To razo ar slana nospiedumu no abam pusém, lai jumta dakstiniem ASTM D395 8
pieskirtu aréjo izskatu. Izteiktais smalkums, pagarinajums un elastiba % | Standarts: 38 Kg/cm
padara to ipasi piemérotu $ada veida lieto3anai. ASTM D624
. DILSANAS ZUDUMs |~ Standarts: 100 mm3
L T/LT. -40°C/ +100°C
. -40°F / +212°F
=—mm  KRAJUMS Ia mt Bl m
1.5 - ‘ 1.4 ‘ 15

L/CR NR/SBR loksnes atbilstosi EN-1337-3 CE

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
& ®
@ PIELIETOJUMS
@ 1.25 gr/cm?

Raksturlielumi atbilst specifikacijai EN-1337-3 CE. Tas parasti izmanto CIETIBA Agm%azrzo 60 péc SoraA + 5
pretvibracijas novérsanai un neso3o konstrukciju atbalstam. ‘
1pasi tas tiek izmantotas, lai atbalstitu |oti lielas slodzes, vienlaikus Standarts: K 2
) [ ASTM D412 160 Kg/em
absorbéjot horizontalas kustibas ékas. Tas piedava diezgan labu izturibu ~-
pret nodilumu_ un plisumiem: Vio.i iz_tur atke.'ar'fo_w stresu o D> Standarts: 425 %
(lieces un vibracijas) un tiem ir taisnigas fizikalas un mehaniskas ipasibas. ASTM D412
Laba izturiba pret atmosféras iedarbibu un ozonu. Standarts: 30%
ASTM D395 B
Virsma: B Standarts:
. L : 30 Kg/cm
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. . ASTM D624 9
DILSANAS ZUDUMS |~ Standarts: 150 mnd
1SO 4649
-25°C/ +85°C
B -13°F / +185°F
= mm  KRAJUMS a mt Bl m
no 5 lidz 100 - . s120 <235

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI SPECIALAS LOKSNES SPECIFISKAI IZMANTOSANAI

L/AT Skanas izolacijas

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 2.00 gr/cm?
T Standarts:
CIETIBA ASTM D2240 75Shore A+ 5
4 Standarts:
\Ii'l, ASTM D412 15 Kg/crre
Standarts:
—- ASTM D412 150%
-30°C/ +70°C
. -22°F / +158°F
@ PIELIETOJUMS
- A ey
To parasti izmanto svina vieta, apvienojuma ar ipasu paplasinajuma rom RO IE mt — ™
materialu, lai izveidotu skanas izolacijas panelus. 1 - 1.02 50
15 - 1.02 50
Virsma: 18 1.02 50
LT/LT. 2 1.02 50
25 - 1.02 50
3 - 1.02 50

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

T

GUMIJAS LOKSNES
AR TRISA AIZSARGSLANI

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GUMIJAS LOKSNES AR TRISA AIZSARGSLANI

L/RR gumijas loksnes ar triSa aizsargslana rombveida
profilu 20x20 ar savienojuma slani H.2000 mm

S

<
S

P

3,5mm A

10mmf

@ PIELIETOJUMS

Pret nodilumu izturigo gumiju parasti izmanto ka metala
cilindru parklajumu konveijera lentes sektora. .

Virsma:
viena puse ir 20x20 mm rombveida profila puse/
otra puse ir parklata ar neapstradatu gumiju.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.2 gr/em3
5 Standarts: .«
CIETIBA ASTM D2240 60 péc SoraA+5
¥
Standarts:
\lﬁ, ASTM D412 100 Kg/cn?
Standarts:
— ASTM D412 300 %
DILSANAS ZUDUMs ~Standarts: <150 mm3
1SO 4649
-25°C/ +80°C
. -13°F / +176°F
== mm  KRAJUMS IE me ] o
8 20 15
10 20 15

L/RQ gumijas loksnes ar trisa aizsargslana kvadratveida
profilu 20x20 ar savienojuma slani

0.9
0S4
"<
DO

35 mm A

10 mm

@ PIELIETOJUMS

Pret nodilumu izturigo gumiju parasti izmanto ka metala cilindru
parklajumu konveijera lentes sektora. Viena pusé atrodas plans
neapstradatas gumijas slanis, kas, saskaroties ar ipasu skidumu
(aukstas vulkanizacijas process), nodrosina stipru gumijas un metala
savienojumu. Kvadratveida profilu var érti mainit.

?

Virsma:
viena puse ir 20x20 mm rombveida profila puse/
otra puse ir parklata ar neapstradatu gumiju.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.2 gr/cm?
7 Standarts:
CIETIBA ASTM D2240 60 ShoreA+5
¥
Standarts:
\'i\-'/ ASTM D412 100 Kg/cm?
D— Standarts:
N " ASTM D412 300 %
DILSANAS ZUDUMS ~ Standarts: 3
IS0 4649 <150 mm
-25°C/ +80°C
C -13°F / +176°F
=—mm  KRAJUMS Ia mt ] me
8 2.0 15
10 2.0 15

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




A3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS LOKSNES AR TRISA AIZSARGSLANI

L/RE gumijas loksnes ar trisa aizsargslana rombveida
profilu LD ar savienojuma slani

’ ’ TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

’& @ 1.3 gr/cm3
T Standarts: A &
0 CIETIBA poandarts 60 pac Sora A +5
v
Standarts: 2
\lﬁ/ ASTM D412 60 Kg/cm
10 mm f
Do Standarts: 300 %
ASTM D412
@ PIELIETOJUMS D|L§ANAS ZUDUMS Standarts: <250 mm3
1SO 4649
Pret nodilumu izturigo gumiju parasti izmanto ka metala cilindru . _'123:5°FC/++187060CF

parklajumu konveijera lentes sektora. Kvadratveida profilu
var érti mainit.

m—mm  KRAJUMS IE mt o] m
Virsma: 8 20
viena puse ir 20x20 mm rombveida profila puse/

‘ 15
otra puse ir parklata ar neapstradatu gumiju.

10 ‘ . ‘ 2.0

L/RC cilindra parklajums ar keramiskiem
ieliktniem 6x25x25

mm 25

< BSS] PSS BEE, B
£ JOPN ISP 'SBX I8
PPP) PBS) PPP)

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

DN PPN PPN a
oo POy s
PPP)] PUS) PP 1.2 gr/cm
- Norms: - &
- CIETIBA ASTM D2240 70 pécSoraA+5
PIELIETOJUMS 4 Norms:
@ \lﬁ, ASTM D412 170 Kg/cm?
Cilindra parklajums ar keramiskiem ieliktniem ir ideals risinajums, PRGN Asmntq)ju 350 %
lai palielinatu sakeri starp cilindru un konveijera lenti, novérstu slidésanu,
izvaditu udeni, samazinatu lentes spriedzi, pagarinatu gultnu, -20°C/ +85°C
savienojuma vietas un cilindra parklajuma kalposanas laiku, ka ari, . “4°F/+185°F
lai palielinatu energijas ietaupijumu. Keramisko ieliktnu virsmam ir
18 izvirziti kontaktu punkti, lai palielinatu sakeri. ‘
' K - A rovwwon|
Piegadats sloksnés 12 x 318 x garuma un ar apak3slani, g | Dt Ia mt =
kas sagatavots savienosanai.
12 - 0.385 Péc pasutijuma

Virsma:
ar keramikas ieliktniem.

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5G GUMUJAS LOKSNES UN SEGUMI

£

|

NODILUMA IZTURIGAS =
SANU AIZKARU

GUMIJAS LOKSNES

INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

A3 INDUSTRIAL



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

NODILUMA IZTURIGAS SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

N

L/AN melnie sanu aizkari

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.30 gr/cm?
CIETIBA ponondarts 60 péc SoraA+5
¥ Standarts:
\lﬁ, ASTM D412 70 Kg/em?
— S 200
@ PIELIETOJUMS -25°C / +80°C
O -13°F / +176°F
Ipasi izstradati, lai saturétu dazadus materialus, kurus transporté ar
!<onve|_Jera lentém. Laba izturiba pret atmosféras + m KRAJUMS Ia mt rorvrseven [
iedarbibu un ozonu.
1 1.2 10
Virsma: 15 1.2 10
gluda/gluda vai, ja nepiecieSsams, gluda/I.T. 2 12 10
25 1.2 10
no 3lidz10 1.2 10
no 12 Iidz 20 12 5
no 25 lidz 50 1 1
[ ] - [ [ ]
L/BN dzeltenie sanu aizkari
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.20 gr/cm3
CETBA  ,od¥™  55ShoreA+5
¥ Standarts:
\lﬁl, ASTM D412 70 Kg/cmm?
— 0%
-25°C/+80°C
. -13°F / +176°F
@ PIELIETOJUMS
S ] . . ] == mm  KRAJUMS Ia mt L] me
Ipasi izstradati, lai saturétu dazadus materialus, kurus transporté R T4 15
ar konveijera lentém. Laba izturiba pret atmosféras . 1'4 15
jiedarbibu un ozonu. s 1'4 15
. 6 14 15
Virsma: 8 14 15
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, gluda/I.T. 10 1'4 1
12 14 5
15 14 5
20 1.4 5

N5 INDUSTRIAL

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI NODILUMA IZTURIGAS SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

L/BG pret nodilumu izturiga, dzeltena

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.2 gr/cm?
T Standarts: =
CIETIBA ASTM D240 50 péc SoraA+5
4 Standarts:
\@', ASTM D412 80 Kg/cm?
Standarts:
 —- ASTM D412 300%
& Standarts:
@ PIELIETOJUMS DILSANAS ZUDUMS | 150 4649 125 mmd
-25°C/ +80°C
Parasti tiek izmantota dazadiem parklajumiem un piemérota ari ka C -13°F/+176°F
transportiera lentes ierobeZo3anas panelis. Ipasi piemérota,
lai nodrosinatu labu izturibu pret nodilumu un plisumiem. + o KRAJUMS Ia mt rovovrven
Virsma: 3 14 1
gluda vai, ja nepieciesams, gluda/I.T. : 1': :z
6 1.4 15
8 14 15
10 14 15
12 14 5
15 14 5
20 14 5

L/BR pret nodilumu izturiga, sarkana

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.2 gr/cm3
T Standarts: S &
CIETIBA ASTM D2240 50 pécSoraA+5
4 Standarts: 80 Kg/cm?
\lﬁl’ ASTM D412 g
- N Standarts: 300 %
— ASTM D412 0
Standarts:
@ PIELIETOJUMS DILSANAS ZUDUMS | “c~sca0 125 mm3
TR v= 1 - g=- . . _ - -25°C/ +80°C
Parasti tiek izmantota dazadiem parklajumiem un piemérota ari ka . -13°F / +176°F

transportiera lentes ierobezo$anas panelis. Ipasi piemérota, lai

nodro3inatu labu izturibu pret nodilumu un plisumiem. = o KRAJUMS Ia SR rervrsrsrn
Virsma: ) ' ®
L. L 4 14 15
gluda vai, ja nepiecieSams, gluda/I.T. s 14 15
6 14 15
8 14 15
10 14 15
12 . 1.4 5
15 . 1.4 5
20 . 1.4 5

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI NODILUMA IZTURIGAS SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

L/BO oranzi gumijas sanu aizkari

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.08 gr/cm?
- Standarts: _
CIETIBA ASTM D2240 40 péc SoraA+5
¥ Standarts:
\@'/ ASTM D412 200 Kg/cm?
Standarts:
 —- ASTM D412 600%
-25°C/ +80°C
@ PIELIETOJUMS ° -13°F/ +176°F
Tpasi izstradati, lai saturétu dazadus materialus, kurus transporté ar
" 5 izturi aras iedarbi - KRAJUMS S
konveijera lentém. Laba izturiba pret atmosféras iedarbibu un ozonu. - T m —
. 14 15
Virsma: 6 o 14 15
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 8 . 14 15
10 1.4 15
15 1.4 15

L/PR NR sarkana TEHNISKAS SPECIFIKACLIAS
@ 1.05 gr/cm3
T Standarts: S &
CIETIBA ASTM D2240 45 pécSoraA+5
4 Standarts:
\@" ASTM D412 160 Kg/cm?
Standarts:
—- ASTM D412 600 %
¥ Standarts:
»f( ASTM D395 B 24%
— _— Standarts:
IE 3 ASTM D624 27 Kg/em
. Standarts:
DILSANAS ZUDUMS | (o1 aga9 83 mm3
PIELIETOJUMS
-40°C / +85°C
Dabiska (Partikas rupniecibai paredzéta) gumija ar optimalu elastibu U -40°F / +185°F
un izturibu pret nodilumu, griezumiem un plisumiem. .
Ipasa izturiba pret stiepi. Vaja izturiba pret noveco$anos un ——mm KRAJUMS Ia mt Lovsd me
atmosféras iedarbibu. 1 i 14 20
. 1.5 14 15
Virsma: N o 5 14 15
gluda/gluda vai, ja nepieciesams, L.T./L.T. 55 ) 14 15
no 31idz 10 . 14 10
no 12 lidz 20 . 14 5
no 25 lidz 50 - 1 1

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TW abratex 40 TEHNISKAS SPECIFIKACLJAS
@ 1.00 gr/cm?
5 Standarts: S &
CIETIBA ASTM D2240 40 pécSoraA+5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 150 Kg/cm?
Standarts: 0
c— ASTM D412 >50%
@ PIELIETOJUMS »¥« Standarts: 240
R ASTM D395 B
Parasti tiek izmantots ka metala cilindru parklajums konveijera lentes — Standarts:
f . s o [— & | andarts: 60 n/mm
sektora vai metala virsmu aizsardzibai. Ta piedava labu izturibu pret ASTM D624
nodilumu un plaisam. Ta labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu Standarts
. el = _ss .. ao=1= = e 0= - o . 3
(lieces un vibracijas) un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas. DILSANAS ZUDUMS 1SO 4649 85 mm
. -40°C / +85°C
Virsma: B -40°F / +185°F
gluda vai, ja nepiecieSams, gluda/I.T.
== mm  KRAJUMS Ia mt L]
5 1.5 10
6 1.5 10
8 15 10
10 . 15 10
12 - 1.5 10
15 - 15 10
20 - 15 10
25 = 1.5 10
30 - 15 10

L/TX abratex 60 TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ 1.15 gr/cm?
7 Standarts:
CIETIBA AT yos0 60 Shore A+ 5
¥
Standarts:
\@'/ ASTM D412 150 Kg/cnre
D— Standarts: 0
N " ASTM D412 350%
@ PIELIETOJUMS »¥« Standarts: 25%
[ ASTM D395 B
Parasti tiek izmantots ka metala tvertnu parklajums konveijera lentes ii Standarts: 50 Kg/cm
sektora vai metala virsmu aizsardzibai. Ta piedava labu izturibu pret ASTM D624
npdllumu un ng{sam. Ta I.a.bl iztur at.ka_rt_otu slodze_s |.edz_:1rk_)|btvj_ DILSANAS ZUDUMS,  Standarts: 90 mm?
(lieces un vibracijas) un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas. 150 4649
-25°C/ +80°C
Virsma: . -13°F / +176°F

gluda vai, ja nepiecie3ams, gluda/I.T. _
m= mm  KRAJUMS Ia mt Laaad me

5 - 14 30
14 20/25
14 20
10 . 14 20
12 - 14 10
15 . 14 10
20 . 14 10
25 = 14 5
30 - 14 5

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

NODILUMA IZTURIGAS SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

L/NR abratex 60 ar
savienojoso slani

-
g

@ PIELIETOJUMS

Si gumija parasti tiek izmantota ka metala tvertnu parklajums konveijera
lentes sektora vai metala virsmu aizsardzibai. Ta piedava lielisku izturibu
pret nodilumu un plaisam. Ta labi iztur atkartotu slodzes iedarbibu
(lieces un vibracijas) un tai ir labas fizikalas un mehaniskas ipasibas.
Viena pusé atrodas plans neapstradatas gumijas slanis, kas, saskaroties
ar ipasu skidumu (aukstas vulkanizacijas process), nodrosina stipru
gumijas un metala savienojumu.

Virsma:
gluda/neapstradata gumija. Ja nepieciesams, gluda/I.T.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.2 gr/cm?
. Standarts: - &
CIETIBA ASTM D2240 60 pécSoraA+5
&l Standarts: 150 Ka/cn?
& ASTM D412 9
Standarts:
 P— 9
ASTM D412 350%
Standarts: 50 %
ASTM D395 B
ii Standarts: 25 Kg/cm
ASTM D624
DILSANAS ZUDUMS| Standarts: 90 mm3
1SO 4649
-25°C/ +80°C
O -13°F / +176°F
== mm  KRAJUMS Ia mt L] me
5 14 20
6 14 20
8 1.4 20
10 1.4 20
12 - 1.4 10
15 1.4 10
20 14 10
25 = 1.4 5
30 - 14 5

L/NX super cicloni sarkana

@ PIELIETOJUMS

Ipasais un unikalais savienojums $aja gumijas loksné nodrosina izcilu
sniegumu nodiluma apstaklos. Super clicloni sarkana gumija ir |oti
universala un piemérota ka aizsargajosa odere dazadam virsmam,

lai mazinatu pamatnes strukttras nodilumu un koroziju.

Tipiski oderes pielietojumi ir: teknes oderéjums, caurulu oderéjums,
trauku oderéjums, slatenes konstrukcija, hidrocikloni, konveijeru sistémas,
materialu apstrades sistémas un smalcinasanas dzirnavas.

Virsma:

Virsma: slipéta / slipéta péc pieprasijuma: gluda / slipéta, gluda /
gluda, gluda/ ar neapstradatu apakskartu, gluda / L.T.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 0.95 gr/cm?
CIETIBA Standarts: | 35 nac Sora A+ 5
ASTM D2240
4
Standarts:
\@/ ASTM D412 200 Kg/em®
- D— Standarts: 800 %
ASTM D412
Standarts: 30 %
ASTM D395 B
— Standarts: 140 Ka/cm
-- ASTM D624 9
DILSANAS ZUDUMS | Standarts: 60 mm3
1SO 4649
-25°C/ +80°C
O -13°F/ +176°F
== mm  KRAJUMS Ia me ] me
3 1.4 10
5 14 10
6 1.4 10
8 14 10
10 1.4 10
12 14 10
15 1.4 10
20 14 10

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI
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N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI NODILUMA IZTURIGAS SANU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

ST / G M g um ij Ot as té rau d a p | ét nes MexANiskis TPASIBAS-AR GUMIJU PARKLATAS METALA LOKSNES

Standarts
@ +005 1.16 gr/cm3

- Standarts:
CETIBA  ‘ower PN oo pecsoranss
v Standarts:
: Standarts
W tar 16 M Pa
~ Y 150 37/94 minimums
Standarts: Standarts
¢ — 150 37/94 minimums 400 %
Standarts:
DILSANAS ZUDUMS |50 4649 Standarts 100 mm?

maksimums

el Standarts: Standarts
BRI 0% minimums 28 N/mm

LOKSNES TEHNISKAS IPASIBAS

@ PIELIETOJUMS a4 ®

PARRAVUMA PUNKTS 235 N/mm?
Lieliska izturiba pret nodilumu; mazas uzturésanas izmaksas; @ f:ag%azfts 8 gr/cm?
samazinats troksnis; viegla montaza. -
-30°C/ +80°C
. U -22°F / +176°F
Virsma:
gluda/gluda GUMUAS METALA STANDARTA
BIEZUMS  LOKSNES BIEZUMS iZMERs  KRAJUMS @
mm mm mm Kg/pz
- 10 2 1000x2000 . 56
Piezime:
12 2 1000x2000 - 60
1MPa=10,2 Kg/cm? 15 2 1000x2000 - 68
TN/mm = 1,02 Kg/cm 20 2 1000x2000 B 80
30 3 1000x2000 - 120
40 3 1000x2000 - 140
50 4 1000x2000 - 184

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PAPILDU LOKSNES
KONVEIJERA LENTEM

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PAPILDU LOKSNES KONVEIJERA LENTEM

L/AP puteklu aiztuross audums

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.0 gr/cm?
: Standarts: P
CIETIBA ASTM D2240 40 péc SoraA+5
¥ Standarts: 2
\lﬁl, ASTM D412 150 Kg/em
Standarts:
@ PIELIETOJUMS - D ASTM D412 550 %
e e Standarts:
Loti izturigs pret ozonu un ultravioleto starojumu, arkartigi elastiga. . ASTM D624 60 Kg/em
leteicams puteklu mazinasanai uz sietiem, konveijera lentém, 25°C / +70°C
iekravejiem un tekném. Loti izturigs pret noveco3anos un nolieto3anos, ° -13°F / +158°F
ja tiek paklauts pastavigai vibracijai.
Virsma: + mm == KRAJUMS Ia mt e me
LTAT 2 1 - s |

L/SW skrepera gumijas slanis melns/sarkans/melns

oy TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.3 gr/cm? 1.25 gr/cm3
CIETIBA Standarts: | 75 nac&ora A+ 5| 48 pac SoraA+5
ASTM D2240
I'i‘l standarts: | g o /em? 100 Kg/cm?
ASTM D412
8 PIELIETOJUMS ~-
Standarts:
« P— ASTM D412 300 % 400 %
Gumijas skrépers, ko izmanto lentes tirisanai. Tas sastav no trim gumijas Stondarts
slaniem. Augséjais un apakséjais slanis sastav no cietakas melnas, DILSANAS ZUDUMS | |50 4649 150 mm? 120 mm?
pret nodilumu izturigas gumijas, bet centralais slanis sastav no
mikstakas, sarkanas para gumijas. Stipasa struktdra nodrosina produkta | f;f/;ioﬁi
ilgstosu izturibu un vienmérigu tirisanu.
. . + 7

Vllrzlma.I ; == mm  KRAJUMS Ia mt L] me
gluda/gluda. 10 . 14 10

15 . 1.4 5

20 . 14 5

25 . 1.4 5

30 . 1.4 5
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N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PAPILDU LOKSNES KONVEIJERA LENTEM

L/RA sunveida struktura

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ 1.17 gr/cm3
CETBA oo™ ' 60ShoreA+S5
¥ Standarts:
\lﬁl, ASTM D412 125 Kg/cm?
Standarts:
@ PIELIETOJUMS — D12 400 %
Standarts:
S . e iys - DILSANAS ZUDUMS 120 mms?
Nodilumizturiga loksne, ko parasti izmanto ka parklajumu uz metala ASTM D649
veltniem gumijas un PVC konveijera lentes sektora. 30°C / +70°C
Viena puse atrodas neapstradatas gumijas slanis, kas, saskaroties ar ipasu U -22°F / +158°F
aukstas vulkanizacijas Skidumu, nodrosina stipru gumijas un
metala stiprinajumu. + mm  KRAJUMS Ia mt aad me
. 5 14 10
Virsma: 6 % T
sanveida. 8 14 10
10 - 14 10
15 - 14 10
20 - 14 10

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

INDUSTRIAL

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI




(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TM smalki rievots parsegs

@ PIELIETOJUMS

SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav
nepiecieSsamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto
ka parsegu rupniecibas transportlidzeklos, lai aizsargatu instrumentu
ratinus un gridas kopuma.

Virsma:

smalka rievota/l.T. Profils vai smalki rievots/dZutas oderéjums.
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.

Pieejami maisijumi: visi.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 3.5 Kg/m?
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm?
= Standarts: |
CIETIBA ASTM D2240 70 pécSoraA+5
4 Standarts: 2
) 40 Kg/cm
\lﬁl/ STM D412 9
Standarts:
« D— ASTM D412 250 %
-20°C/ +80°C
g -4°F / +176°F
+ mm  KRAJUMS Ia mt eeaad me
3 ‘ . ‘ 12 ‘ 10
i 2,:H %o R0,35
3 TM

—

L/GG rutains parsegs

BE

@ PIELIETOJUMS

SBR gumijas parsegs ir piemérots lieto3anai iekstelpas, un tam nav
nepieciesamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu
ratinus un gridas kopuma.

Virsma:

L.T. Profils vai smalki rievota/dzutas oder&jums.
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.
Pieejami maisijumi: visi.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 3.5 Kg/m?2
@ IPATSVARS 1.5 gr/cm?
- Standarts: I
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA+5
4 Standarts:
) 40 Kg/cm?
\li\'l, STM D412 g
Standarts:
—_— 250
-20°C/ +80°C
C -4°F / +176°F
* ATBILSTOSI ISO 3795
==om KRAUMS [ m ) m
3 \ 12 \ 10

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TC vidéja rievojuma parsegs

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 3.33 Kg/m?
@ IPATSVARS 1.5 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 70 péc SoraA +5
ASTM D2240
PIELIETOJUMS Y Standarts: )
@ N STM D412 40 Kg/em
SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav D> Standarts: 250 %
nepieciesamas pasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto ASTM D412
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu -20°C / +80°C
ratinus un gridas kopuma. C -4°F / +176°F

Virsma:

Simts rievojumu / I.T. profils vai simts rievojumu / dZutas oderéjums.
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.

Pieejami maisijumi: visi.

== m  KRAJUMS IE mt e me
3

pr - ;
3
e —

L/TQ plata rievojuma jumta parsegs

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

@ SVARS 3.92 Kg/m2
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 70 péc SoraA+5
ASTM D2240
& PIELIETOJUMS I"i‘l Standarts: 40 Kg/cm?
~ STM D412
SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav Standarts: .
T o L= - . - .. <+ D— 250 %
nepiecieS$amas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto ASTM D412
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu 20°C / +80°C
ratinus un gridas kopuma. . 4°F ] +176°F

Virsma:

L.T. Profils vai smalki rievots/dzutas oder&jums.
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.
Pieejami maisijumi: visi.

+ mm  KRAJUMS IE mt L] me
3

T
Im
E

ol

7
N
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(3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/BC punktota reljefa parsegs 3 mm

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 3.8 Kg/m?
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm3
HARDNESS Standarts: 70 péc Sora A +5
ASTM D2240
@ PIELIETOJUMS I"i‘l Standarts: 40 Kg/em?
N STM D412
SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav . R Standarts: 250 %
nepiecieSsamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto ASTM D412
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu -20°C / +80°C
ratinus un gridas kopuma. C -4°F / +176°F

* ATBILSTOSI ISO 3795

Virsma: o + mm KRAJUMS Ia mt Ll e
aplveida burbulu dizains/I.T.
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala. 3 ‘ ‘ 12 ‘ 10
Pieejami maisijumi: visi. 02

ﬂ 32 ‘ Q225

L/BM punktota reljefa parsegs 4,5 mm

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
& ®
@ SVARS 5.00 Kg/m?

@ IPATSVARS 1.5 gr/cm3
HARDNESS Standarts: 70 pécSoraA+5
ASTM D2240
@ PIELIETOJUMS 4 Standarts: 40 Ka/cm?
@ . am
~~ STM D412 9

SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav
nepiecieSsamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto < B :;,:‘Adsz“fz 250 %
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu

ratinus un gridas kopuma. 1 :i?FC/ﬁ?gog
Virsma: == mm  KRAJUMS IE me L] e
aplveida burbulu dizains/I.T. 45 ‘ . ‘ 12 ‘ 10
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.

Pieejami maisijumi: visi. @25 !

@225

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/GR parsegs ar rievotiem izvirzijumiem

@ PIELIETOJUMS

SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav
nepiecieSamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto
ka parsegu rapniecibas transportlidzeklos, lai aizsargatu instrumentu
ratinus un gridas kopuma.

Virsma:

risu graudu dizains/I.T.

Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.
Pieejami maisijumi: visi.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 4.83 Kg/m2
Ej TPATSVARS 1.5 gr/cm3
CIETIBA Standarts: 70 Shore A+ 5
ASTM D2240
¥
Standarts: 2
\@'/ STM D412 40Kkg/em
Standarts: o
— ASTM D412 250 %
-20°C/ +80°C
C -4°F / +176°F
" mm KRAJUMS Ia mt Lvad my
35 \ 12 \ 10

L/PD rombveida parsegs

@ PIELIETOJUMS

SBR gumijas parsegs ir piemérots lietosanai iekstelpas, un tam nav
nepiecieSsamas ipasas fizikali mehaniskas prasibas. To parasti izmanto
ka parsegu rapniecibas transportlidzek|os, lai aizsargatu instrumentu
ratinus un gridas kopuma.

Virsma:

rombveida uzgala dizains/I.T.

Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala.
Pieejami maisijumi: visi.

N5 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 4.08 Kg/m?
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm?
T Standarts:
CIETIBA ASTM D2240 70 ShoreA+5
¥ Standarts:
\lﬁ/ STM D412 40 Kg/cm?
Standarts:
—- ASTM D412 250 %
-20°C/ +80°C
. -4F / +176°F
v _
== om  kRmuMs  [f]m B
35 | 12 | 10

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PARSEGI VISPAREJAI LIETOSANAI

L/TT plata rievojuma parsegs

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 3.5 Kg/m?
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm?
T Standarts: - &
CIETIBA ASTM D2240 70 péc SoraA£5
PIELIETOJUMS
y Standarts: 40 Kg/cm?
& STM D412 9
Plata rievojuma dizains. Parasti izmanto ka gridas segumu. Standarts.
To ir viegli tirit, jo tas ir loti biezs ar platam rievam. Nl g AS?,?,, S:ﬁ'z 250 %
-20°C/ +80°C
. -4°F / +176°F
Virsma: o = mm  KRAJUMS Ia mt B me
plati rievota/I.T. dizains. ‘ ‘ ‘
Pieejams krasas: balta, peléka, sarkana, zila un zala. 6 12 10
Pieejami maisijumi: visi.
12 1
e ;
3
5
L t
- e -— L] Ll - - ) -
L/TS majdzivnieku mitném paredzetais parsegs
TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
AIZMUGURES FRAGMENTS
GUMIJAS VEIDS NR/CR
@ IPATSVARS 1.18 gr/cr
T Standarts: ~ &
@ PIELIETOJUMS CIETIBA ASTM 012240 65 pécSoraA+5
. N PR T . S g -25°C/ +80°C
Rombveida, neslidoss dizains. Parasti izmanto rapnieciskaja | 3F 7 4176°F

lopkopibas nozaré. Ipasa gumija ir |oti izturiga pret

organiskiem skidrumiem, ozonu un nodilumu.

To ir viegli notirit, un to var sagriezt péc izméra. ——— KRAJUMS Ia mt e e
1

Péc pieprasijuma to var izgatavot ar ipasiem katu balstiem zem ta.

2
2

1
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N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/TZ universalais

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
T Standarts: ac € +
CIETIBA ASTM D2240 55 pécSoraA+£5
¥
Standarts: B
\@'/ STM D412 2-2:5Mpa
Standarts: _ 0
— ASTM D412 200-250 %
-20°C/ +130°C
B -4°F / +266°F
@ PIELIETOJUMS == om kRAUMS  [fom B
22 . 1000 1500
Viegla versija. Paklajs visparéjai lietosanai, kur nav nepiecieSama 2 . 1200 800
augsta izturiba pret plisumiem, nodilumu utt. 2 . 1000 500
Savienojums: Dabiska (partikas ripniecibai paredzeta) gumija. - . 600 400
22 . 800 600
22 - 800 500
22 - 750 450
22 . 800 400

L/TZ OC astonsturains

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
- Standarts: 55 pac & A+5
CIETIBA ASTM D2240 péc SoraA +
¥ Standarts:
\@l, STM D412 2-2.5Mpa
Standarts:
— ASTM D412 200-250 %
@ PIELIETOJUMS -20°C/ +130°C
C -4°F / +266°F

Smaga versija ar tipisku astonstura dizainu. Izmanto,
jalietosana ir apgratinosaka, pieméram, gondolu pacélaji, m= mm KRAJUMS Ia mm e mm
sléposanas ierices utt. Versija pieejama péc pieprasijuma “Pasdzésoss”

Savienojums: Dabiska (partikas ripniecibai paredzéta) gumija. 22 i 600 400
2 \ . 100 1000

PASDZESOSS
22 \ - 1000 1500

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

High voltage =

N2

INDUSTRIAL
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N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI DIELEKTRISKAS GUMIJAS LOKSNES UN PARSEGI A '

L/13 30000 voltu izturosa gumijas loksne

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 4.5 Kg/m2
@ TPATSVARS 1.5 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 70 pec SoraA + 5
ASTM D2240 pecsoraf
@ PIELIETOJUMS
CAURSITES 30,000V
SPRIEGUMS ’
Izolacijas gumija ar dielektriskam ipasibam. -25°C / +80°C
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektribas kabinu, O -13°F / +176°F

ripniecibas éku telpu gridu un gajéju celu parklasanai.

Atbilst standartiem IEC 60243-1 .
w—mm KRAJUMS Ia mt L me

3 - \ 1 \ 10

Virsma:
gluda /I.T.

L/15 50000 voltu izturosa gumijas loksne

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 6.2 Kg/m?
@ IPATSVARS 1.5 gr/em?
7 Standarts: - &
CIETIBA ASTM D2240 70 pécSoraA+5
CAURSITES
@ PIELIETOJUMS SPRIEGUMS 50.000V
-25°C/ +80°C
Izolacijas gumija ar dielektriskam ipasibam. O -13°F / +176°F
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektribas kabinu,
ripniecibas éku telpu gridu un gajéju celu parklasanai. * )
Atbilst standartiem IEC 60243-1 = mm | DGR Ia mt Gt me
4 \ 1 \ 10
Virsma:
gluda /I.T.

A3 INDUSTRIAL GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



A5 GUMUJAS LOKSNES UN SEGUMI

DIELEKTRISKAS GUMIJAS LOKSNES UN PARSEGI A '

L/T3 30000 voltu iztuross smalki rievots parsegs

@ PIELIETOJUMS

Paklajs ar smalki rievotu virsmas dizainu.

Izolacijas gumija ar dielektriskam ipasibam.

Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektribas kabinu,
rupniecibas éku telpu gridu un gajéju celu parklasanai.
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma:
smalki rievota/I.T.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 4.5 Kg/m2
@ IPATSVARS 1.5 gr/cm?
CIETIBA Standarts: 70 pac & A+5
ASTM D2240 pecsorafx
CAURSITES
SPRIEGUMS 30.000V
-25°C/+80°C
. -13°F/ +176°F

+ mm KRAJUMS Ia mt asrid me
3 \ 1 \ 10

L/T5 50000 voltu iztuross smalki rievots parsegs

@ PIELIETOJUMS

Paklajs ar smalki rievotu virsmas dizainu.

Izolacijas gumija ar dielektriskam ipasibam.

Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektribas kabinu,
rupniecibas éku telpu gridu un gajéju celu parklasanai.
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma:
smalki rievota/I.T.

A3 INDUSTRIAL

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
@ SVARS 6.4 Kg/m?
@ TPATSVARS 1.5 gr/em?
CIETIBA Standarts: 70 péc SoraA+5
ASTM D2240 pec-orafx
CAURSITES
SPRIEGUMS 50.000v
-25°C / +80°C
o -13°F / +176°F
== mm  KRAJUMS IE| mt ]
45 . \ 1 \ 10

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI



N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI DAZADI I1ZSTRADAJUMI

B/TG GUMIJAS BALSTI 80/85

@ mm ,_,m mt @Kg/mt

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

0.25
0.50
0.7
1
1.35
1.8
2.25
2.75
4
5.4
7
9
11

GGl U U T U U T (T Ty
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N3 GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

KIMISKAS IZTURIBAS TABULA

sLititls ATSAUCE UZASTM SATURS VISPAREJAS IPASTBAS SLIKTA VEIKTSPEJA SASKARE AR:
NOSAUKUMS STANDARTIEM

Nitrils Nitril Lieliska izturiba pret naftas produktiem. Ozons - ketons - aldehida esteri - hloréti
(Buna-N) N B R B tl gf Meérena izturiba pret aromatiskajiem produkti un nitro -
utadiens ogludenraziem, labas fizikalas ipasibas
Etiléns Izturiba pret ozonu un laika apstakliem, pret | Mineralellas - skidinataji - aromatiskie
o kimiskiem produktiem un novecosanos, | ogludenraZi
EPDM EP DM Ter’:r,l'g[’;'lfleirl,l:érs slikta izturiba pret naftas parstrades produk-
tiem. Lieliska izturiba pret tvaikiem
Labas fizikalas ipasibas, laba izturiba pret | Ozons - stipras skabes — smérvielas — naftas
, nodilumu, slikta izturiba pret naftas | produkti- ogladenraZi kopuma
SBR SB R B 53{(‘1"’;"5 pdrstrades produktiem
Lieliska izturiba pret ozonu un laika apstakli- | Koncentrétas oksidéjosas skabes - ketona
Polietiléns em, ka ari skabém, laba izturiba pret | esteri - hlorétie produkti - aromatiskie un
M CSM Hlorosulfondts karstumu un nodilumu, slikta izturiba pret | nitrila oglidenrazi
naftas parstrades produktiem
Lieliskas fizikalas ipasibas, teicama izturiba | Ozons - stipras skabes — smérvielas — naftas
PoIiizopréns pret nodilumu,. skabém, nav izturiga pret | produkti-ogladenraZi
NR N R (dabiska gumija) | naftas produktiem

R (R

Polihloropreéns
Hlorosulfondts

Lieliska izturiba pret laika apstakliem. Laba
izturiba pret naftas produktiem, labas
fizikalas ipasibas un laba liesmas izturiba

Koncentrétas oksidéjosas skabes - ketona
esteri - hlorétie produkti - aromadtiskie un
nitrila ogludenrazi

Heksafluorins Lieliska izturiba pret augstam temper- | Esteriunketoni
Propiléns ataram, ipasi attieciba uz gaisu un naftas
FPM F P M I(opflime'rs produktiem. Lieliska izturiba pret kimiskiem
Vinilflorids produktiem
Lieliska izturiba pret laika apstakliem. Zems Cikloheksdns - heptans - benzins
IIR ll R Isobutilens siltuma caurlaidibas raditgjs. Slikta izturiba
Isoprens pret naftas parstrades produktiem

KIMISKAS IZTURIBAS TABULA

Si tabula ir jaizmanto tikai ka visparigs atsauces celvedis, jo elastoméru pretestiba var mainities atkariba no kimisko
produktu koncentrdcijas un temperaturas vai periodiskas vai nepartrauktas lietosanas gadijumd, saskaroties ar elasto-
meéru. Ja nav noradits citadi, klase, kas japieméro saskaré ar elastomeru, ir balstita uz piesatinatiem skidumiem un/vai

koncentracijam apkarteja temperatara (21 C °C)

Daziem kimiskajiem elementiem, ja darba temperatira parsniedz ieteicamo temperataru, veiktspéju var samazinat, lidz

ar to elastomeram var bat isaks kalposanas laiks.

A = Lieliska pretestiba - piemérota nepdrtrauktai lietosanai.
B = Laba pretestiba - parasti piemérota nepartrauktai un/vai periodiskai lietosanai.
C = Diezgan laba pretestiba - nav ieteicama nepartrauktai lietosanai, bet to var izmantot, ja citi elastoméri nav pieejami.
D = lerobeZota pretestiba - lietosana nav ieteicama.
Tuksa vieta = nepietiekama informdcija, kas japapildina ar citiem parametriem.
Daziem kimiskajiem elementiem, ja darba temperatira pdrsniedz ieteicamo temperatdru, veiktspéju var samazinat,
lidz ar to elastoméram var bt isaks kalposanas laiks.

N5 INDUSTRIAL
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

22 [ T [oon Jrome e | o [ oo

Acetala

Acetaldehids

Acetamida

Acetata $kidinataji

Etikskabe, 10%

Etikskabe, 30%

Etikskabe, 50%

Etikskabe, ledus

Etikskabes anhidrids
Etikskabes esteris (etilacetats)

ol 0 4 e 6

Etikskabes éteris (etilacetats)
Etikskabes oksids (etikskabes anhidrids)
Acetons

Acetofenons

Acetilacetons

Acetilhlorids
Acetiléns

Akrilnitrils

Gaiss

Alifatiskie spirti
Aromatiskie spirti
Alk-Tri (trihloretiléns)
Alilalkohols
Alilbromids
Alilhlorids

Alum

(aluminija kalija sulats)
Aluminija acetats
Aluminija hlorids
Aluminija fluorids
Aluminija hidroksids

P
PO=M DDDOD0 DOooan & @mo

FPOPRD OFeRD DDE@E0 @ BE
FRORD QOO0 QEQOOF OOQ@0

ce e o =]

Aluminija fosfats
Aluminija nitrats
Aluminija sulfats
Amonjaks. Beziidens
Amonjaks. Skidrums

Amonjaks tdeni
Amonjaks. Gaze (auksta)
Amonjaks. Gaze (150°F)
Amonija karbonats
Amonija hlorids

Amonija hidroksids
Amonija metafosfats
Amonija nitrats
Amonija nitrits
Amonija persulfats
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Amonija fosfats
Amonija sulfats
Amonija sulfids
Amonija sulfits
Amonija tiocianats
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Amonija tiosulfats
Amilacetats
Amilacetons
Amilspirts
Amilamins

b

Amila borats
Amilhlorids
Amilhlornaftalins
Amila naftalins
Amila oleats
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Amilfenols

Anetols

Anilins

Anilina krasvielas
Anilina hidrohlorids

Dzivnieku tauki
Dzivnieku smérvielas
Dzivnieku ellas

Ansuls Eteris

Antifrizs (etilénglikols)
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Antimona hlorids
Antimona pentahlorids
Aqua Regia

Aromatiski oglidenrazi
Arquad

Arsénskabe
Arséna hlorids
Arséna trihlorids
Asfalts

Astm #1 ella

Astm #2 ella
Astm #3 ella
Aviacijas benzins
Barija karbonats
Barija hlorids
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i
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Barija hidroksids
Barija sulfats

Barija sulfids

Alus

Biesu cukura dzérieni

Benzaldehids
Benzols (benzols)
Benzola sultonskabe
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Benzoskabe

Benzoskabes aldehids
Benzotrihlorids
Benzoilhlorids
Benzilacetats
Benzilspirts

Benzilhlorids

Sodas bihromats
(Natrija dihromats)

Melna sulfata dzeriens

Domnas gaze

Balinataju risinajumi

DooOD 00 Q0 FREREE Q00 D000 (w000
=

om0 oD 20 OO0 FRERPEFREREER |(PEROQODOD OO0 =000
=

o ooooo

=
=

Boraks

Bordo maistjums
Borskabe

Brendijs

Saltjums

Broms

Broma tidens
Brombenzols
Bunkuru ella
Butanols (butilspirts)

Buladiéna butans
Butans

Sviests
Butilacetats
Butilakrilats
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Butilamins
Butilbenzols
Butilbromids
Butilbutirats
Butilkarbitols
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Butils Cellosolve
Butilhlorids
Butiléteris
Butiletilacetaldehids
Butil-etiléteris
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Butila oleats
Butilfalats
Butilstearats
Butiraldehids
Sviestskabe
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Sviestskabes anhidrids
Kalcija acetats

Kalcija bisulfats
Kalcija bisultits

Kalcija karbonats
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Kalcija hlorids
Kalcija hidroksids
Kalcija hipohlorits
Kalcija nitrats
Kalcija sulfats

Kalcija sulfids
Kalcija sulfils
(aliche likieris

(neapstradats natrija nitrats)
Cukurniedru cukura dzérieni
Karbitols
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Karhitola acetats
Karbolskabe (fenols)
Oglekla bisultids

(sk. Oglek|a disultids)
Oglekla dioksids
Oglekla disulfids

Oglskabe

0Oglekla monoksids
Oglekla tetrahlorids
Oglekla tetrafluorids
Ricinella
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Kaustiskais potass
(kalija hidroksids)

Kaustiska soda
(natrija hidroksids)

Celosolvs

Celulozes acetats

Cellulube

Kinas koksnes ella (Tung ella)
Hlora dioksids

Hlora gaze

Hlora adens Solns.
Hloretikskabe

Hloracetons
Hlorbenzols
Hlorbutans
Hlorbutadiéns
Hloroforms

Hlorétie ogludenrazi
Hlorpentans
Hlorfenols
Hlorpropans
Hlorosulfonskabe
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Hloroténs (trihloretans)
Hlortoluols

Hromskabe
Citronskabe

Ogluella

b

Akmenog|u darva
Akmenoglu darvas ligroins
Kobalta hlorids
Kokosriekstu ella

Mencu aknu ella

Koksa krasns gaze
Vara arsenats
Vara hlorids

Vara cianids

Vara nitrats

Vara nitrats

Vara sulfats

Vara sulfids
Kukurazas ella
Kokvilnas seklu ella

Kreozots (koks)

Kreozots / akmenoglu darva)
Krezoli

Krezila skabe
Krotonaldehids

Jélnafta

Kumols

Vara karbonats
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Vara hiorids
Vara nitrats

Vara nitrits
Vara sulfats
Cikloheksans
Cikloheksanons
Cikloheksanols

Ciklopentans
P-Cimols
DDT petroleja
Dekalins
Dekans

Mazgasanas lidzeklu Skidumi
lzstradatie kidrumi
Diacetona spirts
Dlamilamins

Dibenziléteris

DEDFEO DODODDD DOo0D00 N
DNNERE DOoOOD0E Qoom0 (O
EEErDE DODOD0 OO0 Bk
DDOUBE @O0 DO .
CDEEE DOOOE QO0mE 2

Dibenzilsebacats
Dibrombenzols
Dibutilamins
Dibutiléteris
Dibutilftalats
Dibutilsebacats
Dikalcija fosfats
Dihloretikskabe
P- dihlorbenzols
Dihlorbutans
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Dihlorizopropiléteris
Dicikloheksilamins
Dihlordifluormetana
(12. freons)
Dihloretans
Dihloretiléns
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Dihloretiléteris
Dihlorheksans
Dihlormetans

Dihlorpentans
Dihlorpropans

Dihlortetrafluoretans
(Freons 114)
Dieldrins In ksilols
Dieldrins In ksilols
un adens aerosols
Dize|degviela
Dietanolamins
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Dietilamins
Dietilbenzols
Dietiléteris
Dietilena dioksids
Dietilénglikols
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Dietilentriamins
Dietiloksalats
Dietilftalats
Dietilsebacats
Dietilsulfats

Dietiltriamins
Dihidroksietilamins
Dihidroksietiléteris
Diizobutiléns
Diizobutilketons
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Diizodeciladipats
Diizodecilftalats
Diizoktila adipats
Diizooktilftalats
Diizopropanola amins

OO0 |De

[ ]
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Diizopropilbenzols
Diizopropiléteris
Diizopropilketons
Dilaurila éteris
Dimetilamins

=

Dimetilbenzols
Dimetilanilins
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Dimetilformamids (DMF)
Dimetilketons (acetons)
Dimetilftalats

Dimetilsulfats
Dimetilsulfids
Dinitrobenzols
Dinitrotoluols
Dioktiladipats (DOA)

Dioktilamins
Dioktilftalats (DOP)
Dioktilsebacats (DOS)
Dioksans

Dioksolans
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Dipenténs (limonéns)
Difenils (bifenils)
Difeniloksids (feniléteris
D i propil ami ne
Dipropilénglikols

Dipropila Keiene
Dinatrija fosfats
Divinilbenzols

D M.P. (Dimetilfenols)
Dodecilbenzols
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Dodecil toluols
Dowfume W 40 100%
Dow-Per (perhloretiléns)
Dowthermella Aun E
Dowtherm SR.I

Sausas tirisanas Skidrumi
Epihlorhidrins

Etanols (etilspirts)
Etanolamins

Eteri

Etilacetats
Etilacetoacetats
Etilakrilats
Etilbenzols
Etilbenzoats

Etilbutilspirts
Etilbulilamins
Etilbutilketons
Etilceluloze
Etilhlorids

Etildihlorids
Etiléns

Etilena bromids
Etiléna hlorids
Etiléna diamins
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Etiléna dibromids
Etiléna dihlorids
Etiléna glikols
Etiléna oksids
Etiléna trihlorids
(trihloretiléns)

Etiléteris
Etilformats
Etilheksanols
Etilmetilketons
Etiloksalats

Etilftalats
Etilpropiléteris
Etilpropilketons
Etilsilcats
Etilsulfats

EX. TR (trihloretiléns)
Taukskabes

Dzelzs bromids
Dzelzs hlorids

Dzelzs nitrats
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Dzelzs sulfats
Dzelzs acetats
Dzelzs amonija sulfats
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Dzelzs hlorids
Dzelzs hidroksids

Dzelzs sulfats
Zivju ella
Fluorborskabe
Fluors
Flousilicic skabe

Formaldehids (formalins)
Formamids

Skudrskabe

Freons 11

Freons 12

Freons 13
Freons 21
Freons 22
Freons 31
Freons 32

Freons 112
Freons 113
Freons 114
Freons 115
Freons 142b

Freons 152a
Freons 218

Freons (316
Freons (318
Freons 13B1

Freons 11482
Freons 502
Freona TF
Freons T-WD602
Freons TMC

Freons T-P35
Freons TA
Freons TC
Freons MF
Freons BF
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Mazuts

Degviela, ASTM A
Degviela, ASTM B
Degviela, ASTM C
Fumarskabe

PEEED

Furans
Furfurols
Furfurila spirts
Gallinskabe
Benzins, reg.

Benzins, Hi-Test
Bezsvina benzins
Lelatins
Glikonskabe
Glikoze

Lime

Glicerins (glicerins)
Glikoli

Tauki

Zala sulfata dzeriens
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Halowax ella
Heptahlors naftas
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tidens aerosols
Heptanals (heptaidehids)
Heptans

L
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Heptana karbonskabe
Heksaldehids

Heksans

Hekséns

Heksanols (heksilspirts)

oom

Heksilamins
Heksiléns
Heksilena glikols
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Heksilmetilketons
Hi-Tri (trihlotoetiléns)

Hidrauliskais $kidrums (naftas)
Hidrauliskais Skidrums
(fosfata estera baze)
Hidrauliskais Skidrums
(polialkiléna glikola baze)
Bromidenrazskabe
Salsskabe, 37%

Salsskabe, 50%
Salsskabe, 100%
Cianadenrazskabe
Fluoriidenrazskabe
FluoriidenraZskabe

Udenraza gaze

Udenraza peroksids, 3%
Udenraza peroksids, 10%
Udenraza peroksids, 30%
Udenraza peroksids, 90%
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Udenraza sulfids

Hidrohinons

Hipohlorskabe

Tinte uz el|as hazes (linséklu ellas baze)
Izol&josa ella

Jods

Dzelzs acetats

Dzelzs hidroksids

Dzelzs sali

Dzelzs sulfats
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Dzelzs sulfids
Izoamilacetats
Izoamilspirts
Izoamilbromids
Izoamilbulirats
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Izoamilhlorids
Izoamiléteris
Izoamilftalats

Izobutans

Izobulanols (Izobutilspirts)
Izobutilacetats
Izobutilaldehids
Izobutilamins
Izobutilbromids
Izobutilkarbinols

Izobutilhlorids
Izobutiléns
Izobutila éteris
lzocianati
Izooktans
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Izopentans
Izopropilamins
Izopropilacetats
Izopropilspirts
(izopropanols)
Izopropilamins
Izopropilbenzols
Izopropilhlorids
Izopropiléteris
Izopropiltoluols
Degviela Jel Fuels (JP1-JP6)

Petroleja

Ketoni
Pienskabe
Lakas

Lakas $kidinataji
Tauki

Laurila spirts
Svina acetats
Svina nitrats
Svina sulfamats
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Svina sulfats
Ligroins
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Kalku adens
Linséklu ella
Lindols (trikresilfosfats)

Skidras ziepes
Saskidrinata naftas gaze
Ellu ellosana

Lye (natrija hidroksids)
Magnija acetats

Magnija karbonats
Magnija hlorids
Magnija hidrats
Magnija hidroksids
Magpnija nitrats
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Magpnija sulfats
Malations 50
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Maleinskabe
Maleinskabes anhidrids

Abolskabe
Mangana sulfats
Mangana sulfids
Mangana sulfits
Dzivsudraba hlorids

2 [

Dzivsudrabs
Metans
Metilacetats
Metilakrilats
Metakrilskabe

Metilspirts (metanols)
Metilbenzols (toluols)
Metilbromids
Metilbutilketons
Metilceluloze

Metilhlorids
Metilcikloheksans
Metilenbromids
Metiléna hlorids
Metiletilketons (MEK)

Metilformats
Metilheksanols
Metilheksilketons
Metil-Izobutilkarbinols
Metil-Izobutilketons (MIBK)

Metilizopropilketons
Metilpropiléteris
Metilpropilketons
Metilmetakrilats
Metilsalicilats
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Mineralella

Mineralu spirts
Monohlorbenzols
Monohlordifluormetans
(Freons 22)
Monoetanolamins
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Monometiléteris
Monovinilacetats
Motorella
Salskabe

Nafta

Naftalins

Nafténskabe
Dabasgaze

Kaulu ella

Neu-Tri (trihloretiléns)

Nikela acetats
Nikela hlorids
Nikela nitrats
Nikela ap3uvuma $kidums
Nikela sulfats

Nitre cake (natrija bisulfats)
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Nitre cake (natrija bisulfats)
Slapeklskabe, 10%
Slapekiskabe 20%
Slapeklskabe 30%
Slapekiskabe, 30-70%

Sarkana kiiposa slapek|skabe
Nitrobenzols

Slapekla gaze

Slapekla tetraoksids
Nitrometans

O
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Nitropropans
Slapekla oksids
Oktadekanskabe
Oktans

Oktanols (oktilspirts)

Oktilacetats
Oktilamins
Oktilkarbinols
Oktilénglikols
Ella, nafta

Ella, ASTM # 1

Ella, ASTM #2

Ella, ASTM #3

Oleinskabe

Oleums (kipo3a sérskabe)
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Olivu ella

Ortotiskais hlorbenzols
Skabenskabe
Skabeklis. Auksts
Skabeklis. Karsts

0zons

Krasu at3kaiditajs (Duco)
Palmitinskabe

Palmu ella

Aluminija sulfats

Paradihlorbenzols
Parafins
Paraformaldehids
Zemesriekstu ella
Pentans
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Perhloretiléns
Perhlorskabe
Petrolatums

Nafta. Rupja

Naftas &teris (Ligroins)

Naftas ellas
Fenols
Fenolsulfonskabe
Fenilhlorids
Fenilhidrazins

Forons

Fosfata esteri
Fosforskabe, 10%
Fosforskabe, 10-85 °%
Fosfora trihlorids

Kodinasanas Skidums
Pikrskabe, kauséta
Pikrinskabe, dens $kidums.
Pinene

Priedes ella
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Piperidins

Pikis

Hroma apSuvuma Skidumi
Citi apSuvuma $kidumi
Polivinilacetata emulsija
(PVA)

Polietilenglikols
Polipropiléna glikols
Kalija acetats

Kalija bikarbonats
Kalija bisulfats
Kalija bisulfits
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Natrija peroksids
Natrija fosfats
Natrija silikats
Natrija sulfats
Natrija sulfids

Natrija sulfits
Natrija tiosulfats
Sojas ella
Stanniskais hlorids
Stanniskais sulfids

b 236 R - e

Alvas hlorids
Alvas sulfids
Tvaiks zem 300 ° F
Tvaiks virs 300 ©
Stearinskabe

moOOE:x>E PrRrEOREFE =B RD

Stirols

Cukura $kidumi (saharoze)
Sulfaminskabe

Sulfita atsarms

D 00 ODEERO  PEO0PRF BRREbBE

Sulfonskabe

Seérs (kauséts)
Seéra hiorids

Séra dioksids

Séra heksafluorids
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Séra trioksids
Sérskabe 25%
Sérskabe 25-50%
Sérskabe, 50-96%
Kiiposa sérskabe
Sérskabe

Tall ella

Tauki

Taninskabe

Darva

Vinskabe

Terpinols

Terciarais butilspirts
Tetrahlorbenzols
Tetrachioroetans
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A
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B

B.

D

B

[

A

D

A

c

A

1]

o
Tetrahloretiléns’ o D
Tetraetilénglikols A A
Tetrahlormetans [¥] ]
Tetrahlor naftalins D 1)
Tetraetilsvins 1] [1]
Tetrahidrolurans (THF) D 1] D
Tionilhlorids D D
Alvas hlorids A A A
Alvas tetrahlorids A
Titana tetrahlorids o c [#] A
Toluins (Toluols) (] (]} 4] A
Toluola diizocianats (TDI) 1] o A
Toksaféns B | D
Transformatoru ellas A 8 8 i ] A

(naftas baze)
Transformatora ellas 0 o o ]
(hlorétas fenilbazes Askeres)

Parnesumkarbas skidrumi, A o o 1] o ] 1] I
Parnesumkarbas Skidrumi, B 1] D C O 8] 1]
Triacetins A A A 2] Z] A D
Tributilamins B B B &
Tributilfosfats 4] ] 8] ] ] B D
Trihlorbenzols D ] D ] ] 1] B
Trihloretans [h] D D ] i} ] A
Trihloretiléns [&] (4] ] o (] 1] A
Trihlorpropans (3] 4] 1] D D G A
Trikresilfosfats (TCP) o 4] ] ] c =] B
Trietanolamins (TEA) B L 2} & & a8 D
Trietilamins 2] B 1] & L B B
Trietilenglikols A A A A #A A A
Trinitrotoluols (TNT) 1] 1] 1] B B 1] B
Trifenilfosfats (1] (] b [+ {3 8 c
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Kalija karbonats
Kalija hlorids
Kalija hromats
Kalija cianids
Kalija dihromats
Kalija hidrats
Kalija hidroksids
Kalija nitrats
Kalija permanganats
Kalija silikats
Kalija sulfats
Kalija sulfids
Kalija sulfits
Sintézes gaze

Propana gaze
Propandiols
Propilacetats
Propilspirts (propanols)
Propilaldehids

Propilhlorids

Propiléna Diamins

Propiléna dihlorids
Propilénglikols

Pydraul hidrauliskie Skidrumi

Piranols
Piridins
Piroligénskabe
Pirole

Rapsu ella

Sarkana ella (neapstradata oleinskabe)
Richfield A nezalu iznicinatajs, 100%
Richfield B nezalu iznicinatajs, 33%
Kolofonija ella

Rotenons un dens
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Rums
Sal amonjaks

(amonija hlorids)
Salicilskabe
Salsadens (juras udens)
Notekudeni

Soda silikats
(natrija silikats)
Silikata esteri
Silikona smérvielas
Silikona ellas
Sudraba nitrats
Skelly Skidinatajs
Skydrol hidrauliskie Skidrumi
Ziepju Skidumi
Sodas pelni (natrija karbonats)
Kaustiska soda
(natrija hidroksids)

Sodas kalki

Sodas salpetris (natrija nitrats)
Natrija acetats

Natrija aluminats

Natrija bikarbonats

>

EEEOD EEBEQ O T I O

EEFPO0 PPEO P OE@O BB

TR RGO OB B

DEECOE FEEED B [(EER =3

IO Deee e = @30 F5E FEOQD ODDDOD QOFCQOD CE=CIEED D3 e i 500 B0 2=
PErO0 BPEBFO B OEFE BE

Br2O0 FEFEPEF P BPF

Natrija bisulfats
Natrija bisulfits
Natrija borats
Natrija karbonats
Natrija hlorids

Natrija hromats
Natrija cianids
Natrija dihromats
Natrija fluorids
Natrija hidroksids

Natrija hipohlorits
Natrija metafosfats
Natrija nitrats
Natrija nitrits
Natrija perborats
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Trinatrija fosfats
Tung ella

Turbinu ella
Terpentins

2,4 ar 10% mazutu
Ucon Hydrolube elJas
Undekanols
Nesimetriskais dimetilhidrazins
(UDMH)

Urans

Urinviela

Laka

Augu ellas

Versilube

Etikis

Vinila acetats
Vinilbenzols
Vinilhlorids (monomérs)
Vinila éteris

Vinila toluols

Vinila trihlorids

V.M. @P.ligroins
Udens, svaigs

Udens, sals

Viskijs, vini

Baltais atsarms
Baltaella

Koka spirts (metilspirts)
Ksilins (ksilols)
Ksidins

Ceoltti

Cinka acetats

Cinka karbonats
Cinka hlorids

Cinka hromats

Cinka sulfats
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PIELAIDE BIEZUMAM PIELAIDE STANDARTA GARUMAM PIELAIDE STANDARTA PLATUMAM
+ STANDARTI mmm STANDARTI Ia STANDARTI
mm +(mm) + (mm) mt +(mm)

DA A 1000 50 900 18
0.5 1 0.2 2000 100 1000 20
15 3 03 3000 150 1100 22

4 5 0.4 4000 200 1200 24

6 8 0.6 5000 250 1300 26

10 15 1 10000 500 1400 28

20 25 15 15000 750

30 50 2 20000 1000

DARBA GUMLJA

Saskana ar jiisu konkréto Ziméjumu vai pielietojumu més varam sagriezt un apstradat jebkura veida gumiju.
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